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Preparation of  Nano Vancomycin  antibiotic and Evaluation 

of inhibitory efficiency against  S. aureus  locally isolated 
 

ضذ  ححضيش الوضاد فاًكىهايسيي الٌاًىي وحميين كفاءحه الخثبيطيت

 الوعزولت هحلياًّ . Staphylococcus aureusبكخشيا
 

 ػٍٟ ػجذاٌىبظُ اٌغبّٟٔ     ١ٔشاْ ػذٔبْ ػجذاٌىبظُ       *

 خبِؼخ وشثلاء / و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 اٌجسث ِغزً ِٓ سعبٌخ اٌّبخغز١ش ٌٍجبزث الأٚي . *
 

 

 الوسخخلص:
ثبعزخذاَ ؽش٠مخ اٌزجبدي الأ٠ٟٛٔ اٌّجبشش ث١ٓ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ  Mg/Al-VAN-LDHرُ رسؼ١ش ِشوت ٔبٔٛٞ ٘د١ٓ 

Vancomycin antibiotic (VAN)   ( ؽجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ ٚlayered double hydroxide , LDH  ُر . )

فٟ ؽ١ف  رشخ١ض اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ إٌبٔٛٞ اٌدذ٠ذ , إر وشفذ ِط١بف١خ الأشؼخ رسذ اٌسّشاء ػٓ ظٙٛس ِدب١ِغ خذ٠ذح

-Xِّب ٠ش١ش اٌٝ رى٠ٛٓ ِؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ خذ٠ذ وّب أٚػسذ رم١ٕخ ز١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ )  Mg/Al-VAN-LDHاٌّؼبد 

Ray Diffraction , XRD  ظٙٛس ِغز٠ٛبد ز١ٛد خذ٠ذح فٟ ؽ١ف اٌّؼبد )Mg/Al-VAN-LDH  ِمبسٔخ ثط١ف ز١ٛد

( اٌثٕبئ١خ ٚ  Atomic Force Microscope , AFMاٌزسٞ ) اٌطجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ .ٚ أثجزذ طٛسرٟ ِدٙش اٌمٛح 

اٌثلاث١خ الأثؼبد اٌسظٛي ػٍٝ ِشوت ػّٓ الأثؼبد ٚ اٌّمبعبد إٌب٠ٛٔخ . وّب رُ دساعخ اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ 

 . S. aureusاٌّسؼش ػذ ػضلاد ثىزش٠ب 

 . ٚوغ١ذ , اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ: إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ , ؽجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسالكلواث الوفخاحيت 
 

Abstract : 
A nanohybrid vancomycin antibiotic Mg/Al-VAN-LDH was prepared by using direct ion 

exchange method between vancomycin antibiotic (VAN) and layered double hydroxide (LDH) . 

The new nano vancomycin antibiotic was identified. FT-IR spectroscopy revealed the 

appearance of new groups in the Mg/Al-VAN-LDH spectrum which indicates the formation of 

new compound. The X-Ray Diffraction (XRD) spectrum revealed the appearance of new 

diffraction planes in the nanohybrid vancomycin antibiotics spectrum compare with the spectrum 

of layered double hydroxide . The two and three dimensional image of the studied compound in 

atomic force microscope confirmed the formation of new vancomycin antibiotic with 

nanodimensions. The inhibitory activity of the prepared nanoantibiotic has been studied against 

S. aureus  isolates . 

Key words : Nanohybrid , Layered double hydroxide , Vancomycin antibiotic  
 

 الومذهت :
ِٓ اٌجىزش٠ب  1957ٚلذ ػضي لأٚي ِشح ػبَ   glycopeptidesاٌٝ ِدّٛػخ ِؼبداد  ٠Vancomycinٕزّٟ اٌّؼبد 

Streptomyces orientalis [1]  ِٓ عٕــخ ٌّؼـبٌدخ الإطبثبد اٌّزغـججخ  50ٚرُ ادخبٌٗ اٌٝ الاعزخذاَ اٌغش٠شٞ ِٕز ِـب ٠مـشة

 . [2]اٌـّمـبِٚـخ ٌٍـّثغـ١ٍـ١ٓ  S . aureusثفؼـً ثىزـش٠ـب 

 ِٕٙب اٌّمبَٚ إٌٛع ػلاج اْ الاا  اٌسغبعخ S. aureus ثىزش٠ب ػلاج فٟ اٌّغزخذِخ اٌس٠ٛ١خ اٌّؼبداد رٕٛع ِٓ اٌشغُ ػٍٝ

MRSA اٌّؼبد ٠زظذس٘ب,  اٌّؼبداد ٘زٖ ِٓ ِٚسذٚدح ل١ٍٍخ أٛاع اعزخذاَ ػٍٝ ٠مزظش ٠ىبد Vancomycin ٞاٌٝ ٠ٕزّٟ اٌز 

 وٛٔٗ ػٓ فؼلاا  غشاَ ٌظجغخ اٌّٛخجخ اٌجىزش٠ب أٔٛاع ثؼغ ػذ اٌؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ثىفبئزٗ ٠ز١ّض ٚاٌزٞ glycopeptides ِؼبداد

 . MRSA [3] ٚ [4] ٚ [5]  ثىزش٠ب ثفؼً اٌّزغججخ الإطبثبد ػذ الأٚي اٌذفبػٟ اٌخؾ ٠ّثً

. وّب أٗ  ٠ٚC66H75Cl2N9O24ّزٍه اٌظ١غخ اٌدض٠ئ١خ 1485  ٠زظف اٌفبٔىِٛب٠غ١ٓ ثىٛٔٗ رائت ثبٌّبء ٠ٚجٍغ ٚصٔٗ اٌدض٠ئٟ 

 . [7]ٚ  [6](  Oral administration( ٚرٌه ثؼذ اٌزدش٠غ اٌفّٛٞ )  GI tractػؼ١ف الاِزظبص ِٓ لجً اٌمٕبح اٌّؼ٠ٛخ ) 

 ٠جذٞ اٌفبٔىِٛب٠غ١ٓ فؼب١ٌخ رثج١ط١خ خ١ذح ػذ اٌجىزش٠ب اٌّٛخجخ ٌظجغخ غشاَ اٌٙٛائ١خ اٌىش٠ٚخ ِٕٙب ٚاٌؼظ٠ٛخ ِثً
Staphylococci ٚ Streptococci ٚ Enterococci ٚ Pneumococci  ٚثىزش٠بCorynebacterium   ٚListeria   ٚ

Bacillus spp. ٚClostridia    فؼلاا ػٓ اٌجىزش٠ب اٌّٛخجخ ٌظجغخ غشاَ اٌف٠ّٛخ اٌلا٘ٛائ١خ. وّب ٠ؼذ ٘زا اٌّؼبد فؼبلاا ػذ ثىزش٠ب

S. aureus ( ٓاٌّمبِٚخ ٌٍّثغ١ٍ١MRSA ٚثىزش٠ب )S. epidermidis  اٌّمبِٚخ( ٌٍّٓثغ١ٍ١ MRSE  ٚثىزش٠ب )

Corynebacterium  jeikim   اٌّمبِٚخ ٌٍجٕغ١ٍٓ ٚثىزش٠بStreptococcus pneumonia  ٚثىزش٠بClostridium difficle .
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ِمبِٚــخ ٌٍفـبٔىــِٛب٠ـغ١ــٓ   Leuconostoc   ٚLactobacillus   ٚPediococcus   ٚErysipelothrixفٟ ز١ٓ رؼذ ثىزش٠ب 

[8] . 

 فٟ ٌٍٕظش ٍِفذ ثشىً ٚرغبسػذ رطج١مبرٙب ٚرطٛسد اٌطت لٟ ثبٌغخ أ١ّ٘خ(  Nanotechnology)  إٌب٠ٛٔخ ٌزم١ٕخا إوزغجذ

 طسخ رسغ١ٓ فٟ ٠ظت ثّب إٌب٠ٛٔخ اٌزم١ٕخ رغخ١ش اٌٝ(  Nanomedicine)  إٌبٔٛٞ اٌطت ٠ٚٙذف.  اٌضِٓ ِٓ ل١ٍٍخ ػمٛد غؼْٛ

 رُ لذ ٔبِٔٛـ١زش( 100 – 1) ث١ــٓ أثؼــبد٘ب رزشاٚذ اٌزٟ(  Nanoparticles)  إٌب٠ٛٔخ اٌذلبئك أْ إر , سفب١٘زٗ ٚرسم١ك الأٔغبْ

  ؽج١ـخ ٚوــأدٚاد( Therapeutics)    ٚاٌؼــلاج(  Diagnosis)  اٌزشـــخ١ض لأغشاع ٌلأعــزخذاَ ِٙــ١ئخ ٌزىْٛ رظ١ّـّٙب

 .[9]اٌجسثٟ  اٌّدبي فٟ(  Biomedical tools)  ز٠ٛ١خ

ِٓ ٘زا اٌّؼبد ٔبٔٛٞ ٘د١ٓ  ؼبدٚثبٌٕظش اٌٝ الأ١ّ٘خ اٌىج١شح ٌٍّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ فمذ ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رسؼ١ش ِ

 اٌّؼضٌٚخ ِٓ أِبوٓ ِخزٍفخ ِٓ أخغبَ اٌّشػٝ . S. aureusج١ط١خ ػذ ثىزش٠ب ثٚرم١١ُ وفبءرٗ اٌز
 

 الوىاد وطشائك العول :
ِغ  (Mg/Al-NO3LDH)ذ غ١َٛ / الا١ٌَّٕٛ ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوـــغ١١ِٓ ؽجمبد اٌّغٕ اٌٙد١ٓ إٌبٔٛٞ ؼبدرسؼ١ش اٌّرُ 

 ِغ ثؼغ اٌزس٠ٛش فٟ رسؼ١ش [10] ًارجؼذ اٌطش٠مخ اٌّٛطـٛفخ ِٓ لجز١ث اٌزجبدي الا٠ٟٛٔ اٌّجبشش ثطش٠مخ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ

 ) ذثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ اػلاٖ اٌٝ ِسٍٛي اٌطجمبداٌّسؼش اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ  ًِ ِٓ 50 ثإػبفخإٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ ٚرٌه  ؼبداٌّـ

ًِ ِٓ اٌّـــبء اٌّمطش اٌّضاي ِٕٗ الا٠ٛٔبد ( ٚزشن اٌّض٠ح  50فٟ  ذغُ ِٓ ساعت اٌطجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ 1إٌبرح ػٓ اراثخ 

 عبػخ 18ٌّذح  °َ 37اسح ػٕذ دسخخ زش اٌٙضاصح ثُ ٚػــــــــغ اٌّض٠ح فٟ اٌسبػٕخ عبػز١ٓ ِغٕبؽ١غ١ب ثذسخخ زشاسح اٌغشفخ ٌّذح

ثغشػخ  اٌّشوضٞ فظً اٌشاعت ثٛعبؽخ خٙبص اٌطشد ٗاػمجــــــــعبػخ 24 ٌّذح  °َ 40ثُ ٚػغ فٟ اٌسبػٕخ ػٕذ دسخخ زشاسح 

ِٚٓ ثُ غغً ثبٌّبء اٌّمطش اٌّضاي ِٕٗ الا٠ٛٔبد ِشاد ػذح ٚثؼذ٘ب خفف اٌشاعت ػٕذ دسخخ  دل١مخ 20دٚسح / دل١مخ ٌّذح  5000

 فٟ اٌثلاخخ . خضٔٗاا ٚرُ ؽسٕخ ثبٌٙبْٚ اٌخضفٟ ٚاخ١شدسخخ ِئ٠ٛخ  50

 Atomicثبٌطشائك اٌط١ف١خ ٚفسٛطبد ِدٙش اٌمٛح اٌزس٠خ ) Mg/Al-VAN-LDHرُ رشخ١ض اٌّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ 

Force Microscope , AFM : ٟٚوّب ٠أر ) 

 (  FT-IRالخشخيص بأسخخذام طيف الأشعت ححج الحوشاء ) 1- 

ل١بط ؽ١ف الاشؼخ ( ثؼذ ؽسّٕٙب ثظٛسح خ١ذح ٚرُ  KBrرُ ػًّ لشص ِٓ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ ِغ ثش١ِٚذ اٌجٛربع١َٛ ) 

( عُ  4000-400رسذ اٌسّشاء فٟ ِذٜ ِٓ الاػذاد اٌّٛخ١خ ) 
1-
 . 

 

 ( X-Ray Diffraction , XRDالخشخيص باسخخذام طيف حيىد الأشعت السيٌيت )  -2

ثبعزخذاَ ؽ١ف ز١ٛد الاشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٚاٌزٞ ٠ٛػر الاخزلاف  Mg/Al-VAN-LDHإٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ رُ رشخ١ض اٌسبِغ 

 nλ = 2dSinƟفٟ عّه اٌطجمخ لجً ػ١ٍّخ الالسبَ ٚ ثؼذ٘ب ٌٍّؼبد اٌفبٔىِٛب٠غ١ٓ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ ٚرٌه ثبعزخذاَ لبْٔٛ ثشان 

 ( لجً ػ١ٍّخ الالسبَ ٚثؼذ٘ب .dلاعزخشاج ل١ّخ عّه اٌطجمخ )
 

 AFM)الفحص باسخخذام هدهش المىة الزسيت ) -3

ٚ ل١بط ألطبس ٚ زدَٛ ٚ ردّؼبد  Mg/Al-VAN-LDHِدٙش اٌمٛح اٌزس٠خ فٟ فسض اٌّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ  اعزخذَ

 اٌدض٠ئبد إٌب٠ٛٔخ , إر رُ إسعبي إٌّٛرج اٌٝ د. ػجذاٌىش٠ُ اٌغبِشائٟ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ / خبِؼخ ثغذاد ٌغشع فسظٗ .
 

 : والوضاد فاًكىهايسيي الحش Mg/Al-VAN-LDHالفعاليت الخثبيطيت للوضاد فاًكىهايسي الٌاًىي الهديي  أخخباس
 (VAN-Free)( ٚاٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ اٌسش  (Mg/Al-VAN-LDHرُ اخزجبس اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ 

ػٍٝ ٚفك ؽش٠مخ  ( ٍِغُ / ًِ 0.005, 0.01, 0.1, 0.25 ,0.5, 1 ,3ػذ اٌؼضلاد اٌّزسظً ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٚثزشاو١ض ) 

 . [11]الأزشبس فٟ الاوبس ثٛعبؽخ اٌسفش 
 

 العزلاث البكخيشيت الوسخخذهت في الذساست :
 PCRِؼضٌٚخ ِٓ أِبوٓ ِخزٍفخ ِٓ أخغبَ اٌّشػٝ ٚ ِشخظخ ثزم١ٕخ  S. aureusػضٌخ ِٓ ثىزش٠ب  18رُ اٌسظٛي ػٍٝ 

فٟ ز١ٓ وبٔذ اٌزغغ اٌّزجم١خ زغبعخ . ٚ لذ أخش٠ذ ٘زٖ  MRSAػضلاد ِمبِٚخ ٌٍّث١غ١ٍٓ  9رؼّٕذ  [12]فٟ دساعخ عبثمخ 

 . 15/4/2016ٚ ٌغب٠خ  2016/ 1/ 15و١ٍخ اٌؼٍَٛ / خبِؼخ وشثلاء فٟ اٌفزشح ِٓ  -اٌذساعخ فٟ لغُ ػٍَٛ اٌس١بح 
 

 الٌخائح و الوٌالشت :
 حشخيص الوضاد فاًكىهايسيي الٌاًىي الهديي

 الخشخيص باسخخذام طيف الاشعت ححج الحوشاء  -1

 طيف الاشعت ححج الحوشاء لطبماث ثٌائيت الهيذسوكسيذ -أ 

ِٓ اٌسضَ ا١ٌّّضح ػٕـــــذ رشدداد  اْ ؽجمبد اٌّغ١ٕغ١َٛ /الا١ٌَّٕٛ ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ أظٙشد اٌؼذ٠ـذ  ٠1زؼر ِٓ اٌشىً  

عُ 3527ِؼ١ٕخ ,فبٌسضِـخ ػٕذ 
-

 
1-

, ٟٚ٘ زضِخ ِغزؼشػـــــــخ ٌٛخٛد رذاخً ِٓ أٛاع  (O-H)رؼـٛد اٌٝ   ا٘زضاص اٌّؾ ٌشاثطخ 

. اِب اٌسـضِخ  [14]ٚ  [13]ِخزٍفخ ِــــــٓ ا١ٌٙذسٚوغ١ـً ِثً ١٘ذسٚوغ١ً اٌطجمخ اٌثٕبئ١ـخ ٚ ١٘ذسٚوغ١ـً اٌّـبء اٌّّزـض ف١ض٠بئ١ـب 

عُ 1383ا١ٌّّضحػٕـذ 
-

 
1

ث١ّٕب رؼٛد اٌسضَ اٌٛالؼخ ث١ٓ  [15] اٌّٛخـٛدح ث١ٓ اٌطجمبد (NO3)فزؼـضٜ اٌــــٝ ِدّٛػخ إٌزشاد 

عُ  400-600
-

 
1

 . Mg-O  ٚAl-O  [16]اٌٝ ا٘زضاص ساثطخ  
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 طيف الاشعت ححج الحوشاء للوضاد فاًكىهايسيي -ب 

اْ اٌسـضِخ ػـٕذ  2اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌسضَ ا١ٌّّـضح ػـٕـذ رـشدداد ِؼـ١ٕخ ار ٠زؼـر ِــٓ اٌشىـً  Free- VANأظٙش اٌّؼبد اٌسش 

عُ 3290اٌزـشدد 
-1

عُ 2937. اِب اٌسضِخ ػٕذ اٌزشدد  [17]( O-Hرؼـضٜ اٌٝ ا٘ـزضاص اٌّـؾ ٌشاثطـخ اٌٙـ١ذسٚوغـ١ـً )  
-1 

فزؼٛد  

( الاسِٚبر١خ ٠ىْٛ ِزذاخلاا ِغ ا٘زضاص C-H, ث١ّٕب ٠لازع أْ ا٘زضاص ِؾ ِدّٛػخ ) ( الا١ٌفبر١خC-Hاٌٝ ا٘زضاص اٌّؾ  ٌّدّٛػخ )

عُ 1658( . وّب ٠لازع ِٓ اٌشىً ٔفغٗ ظٙٛس زضِخ  ػـٕذ اٌزشدد O-Hِؾ ساثطخ ا١ٌٙذسٚوغ١ً )
-1

ٚاٌزٟ رش١ش اٌٝ ا٘زضاص اٌّؾ   

( عُ 1498ٚ  1589ضِز١ٓ ػٕذ اٌزشدد٠ٓ )( اٌسبِؼ١خ ٚ الأِب٠ذ٠خ . ف١ّب ٠ش١ش ظٙٛس اٌسC=Oٌّدب١ِغ اٌىبسث١ًٔٛ )
-1

اٌٝ ا٘زضاص  

Cِؾ ١٘ىٍٟ ٌسٍمخ اٌجٕض٠ٓ )
 ….

C  عُ 891( ٚاخ١شاا رؼٛد اٌسضِخ ػٕذ اٌزشدد
-1

( الاسِٚبر١خ خبسج H-Cاٌٝ أسٕبء ِدّٛػخ ) 

 .[17]اٌّغزٛٞ 
 

 ( ( Mg/Al-VAN-LDHطيف الاشعت ححج الحوشاء للوضاد الٌاًىي الهديي  -ج 

(  3 )اٌشىً   FT-IRثؼذ رس١ًّ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ ػٍٝ ؽجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ اٚػسذ ٔزبئح اٌفسض ثّط١بف١خ 

 ) )  اٌؼش٠ؼخ ٔسٛ رشدد أػٍٝ OHزظٛي أض٠بذ فٟ رشدداد ثؼغ اٌّدب١ِغ اٌى١ّ١بئ١خ , إر ٠لازع زظٛي أض٠بذ ٌّؾ ِدّٛػخ 

عُ 3466
-1

عُ 2974 ) ٔسٛ اٌزشدد الأػٍٝ أ٠ؼبا )  الأ١ٌفبرٟ CH, وّب زظً أٔض٠بذ ٌّؾ 
-1 

( C-Hأِب إ٘زشاص ِؾ ِدّٛػخ ) 

(. ث١ّٕب ٠لازع ػذَ زظٛي أٞ أض٠بذ ٌسضِخ ِدّـٛػخ O-Hالاسِٚبر١خ ف١ىْٛ ِزذاخلاا ِغ ا٘زضاص ِؾ ساثطخ ا١ٌٙذسٚوغ١ً )

ع1656ُ) ( اٌسبِؼ١خ ٚ الأِـب٠ذ٠خ  إر ظٙشد ػٕذ ٔفـظ اٌزشدد )  C=Oاٌىـبسثـ١ًٔٛ ) 
-1

                شدد٠ٓـٕذ اٌزـ. ث١ّٕب رؼٛد اٌسضِزبْ ػ 

ُـ( ع 1502ٚ  1589) 
-1

Cزضاص ِؾ  )ـاٌٝ ا٘ 
.….

C ٛي ـع زظـّب ٠لازـخ اٌجٕض٠ٓ ف١ـ(  ٌسٍم 

( عُ 775( الاسِٚبر١خ خبسج اٌّغزٛٞ اٌٝ رشدد اٚؽأ )C-Hأٔض٠بذ ٌسضِخ زٕٟ أٚاطش )
-1

 ((891 ثؼذ أْ وبٔذ ػٕذ اٌزشدد 

عُ
-1

 . [17]فٟ اٌّؼبد اٌسش   

 

 

 الأ١ٌَّٕٛ ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ \: ؽ١ف الأشؼخ رسذ اٌسّشاء ٌطجمبد اٌّغ١ٕغ١َٛ 1اٌشىً 
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 VAN free اٌسش فبٔىِٛب٠غ١ٓ ٌٍّؼبد اٌسّشاء رسذ ا٢شؼخ ؽ١ف:  2 اٌشىً

 

 
 

 Mg\Al – VAN –LDHٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ  رسذ اٌسّشاء  الأشؼخ: ؽ١ف 3 اٌشىً 
 

 الخشخيص باسخخذام طيف حيىد الاشعت السيٌيت -2

فؼلا ػٓ ؽجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ  Mg/Al-VAN-LDHرُ دساعخ ؽ١ف ز١ٛد الاشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍسبِغ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ 

(LDH ٌّؼشفخ الاخزلاف فٟ عّه اٌطجمخ لجً ٚثؼذ ػ١ٍّخ السبَ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ ث١ٓ ؽجمبد )LDH . 

( ار  ( Mg/Al-NO3-LDHؽ١ف ز١ٛد الاشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌطجمخ اٌّغ١ٕغ١َٛ/ الا١ٌَّٕٛ ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ   ٠4ج١ٓ اٌشىً 

ٚ ثّغبفخ ثٍٛس٠خ رغبٚٞ  °10.47( ٠ظٙش ػٕذ اٌضا٠ٚخ 003( . فبٌّغزٜٛ  )009( ٚ )006( ٚ )003رلُازع اٌّغز٠ٛبد اٌجٍٛس٠خ )

0.84 nm ( ٜٛف١ظٙش ػٕذ اٌضا٠ٚخ 006اِب اٌّغز )0.41ٚ ثّغبفخ ثٍٛس٠خ رغبٚٞ  °22.03 nm ( ٜٛ009, ث١ّٕب ٠ظٙش اٌّغز )

ٚ ِٓ خلاي ِلازظخ ؽ١ف ز١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ  . nm  0.26 ٚ ثّغبفخ ثٍٛس٠خ رغبٚٞ °34.44ػٕذ اٌضا٠ٚخ 
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 °1.5  ػٕذ اٌضا٠ٚخ( ٠003جذٚ أْ ػ١ٍّخ الألسبَ لذ رّذ ثٕدبذ إر ٠ظٙش اٌّغزٜٛ )  5فٟ اٌشىً  Mg/Al-VAN-LDHاٌٙد١ٓ 

ف١ّب ٠جذٚ اْ  nm 1.47ثّغبفخ ثٍٛس٠خ  °6( ػٕذ اٌضا٠ٚخ 006ث١ّٕب ٠ظٙش اٌّغزٜٛ ) nm 2.9رمش٠جبا ثّغبفخ ثٍٛس٠خ ِمذاس٘ب 

ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ ثبٌٕظش ٌزمبسثّٙب فٟ اٌّٛلغ ِّب رؼزس فظٍّٙب ثشىً ٚاػر  ( ٌطجمخ003( ٠زذاخً ِغ اٌّغزٜٛ )009اٌّغزٜٛ )

 خذاا .
 

 
 

 (-NO3-LDH Mg/Al) الأ١ٌَّٕٛ ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ\ٌطجمخ اٌّغ١ٕغ١َٛ (XRD): ؽ١ف ز١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ  4ٌشىً ا

 

 

 

 Mg/Al-VAN-LDHٌٍفبٔىِٛب٠غ١ٓ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ  (XRD): ؽ١ف ز١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ  5اٌشىً 
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 (AFMالفحص بودهش المىة الزسيت  )  -3

-Mg/Alطٛسح ثٕبئ١خ الأثؼبد ٌٍّؼبد   6aرُ دساعخ اٌغطر اٌخبسخٟ ٌٍّؼبد٠ٓ إٌب١٠ٛٔٓ اٌٙد١ٕ١ٓ ل١ذ اٌذساعخ ٚ ٠ج١ٓ اٌشـىً 

VAN-LDH  . رظٙش ف١ٙب ردّؼبد دلبئم١خ راد أشىبي شجٗ وش٠ٚخ 

أسرفبع اٌزدّؼبد اٌذلبئم١خ اٌزٞ طٛسح ثلاث١خ الأثؼبد ٌّمطغ ِٓ عطر اٌّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ ٚ ٠لازع ف١ٙب  6bوّب ٠ظٙش اٌشىً 

 ٔبِٔٛزش  ِّب ٠ش١ش اٌٝ رظ١ٕغ ِؼبد ٔبٔٛٞ ٘د١ٓ ِٓ اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ اٌسش ٚ ؽجمبد ثٕبئ١خ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ .  ٠7.04ىْٛ ثسذٚد 

ثٍغ  Mg/Al-VAN-LDH( ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ  Means of  particles sizeأْ ِؼذي ألطبس دلبئك )  ٠ٚ1زؼر ِٓ اٌدذٚي 

(   100-45ِٔٛزش . ٚ لذ أدد ػ١ٍّخ رسؼ١ش ٘زا اٌّؼبد اٌٙد١ٓ اٌٝ اٌسظٛي ػٍٝ دلبئك ٔب٠ٛٔخ ثبلطبس ِسظٛسح ث١ٓ ) ٔب 85.81

( ٔبِٔٛزش , ػٍٝ  95ٚ   90( % ٌٍذلبئك راد الألطبس )  12.06ٚ  12.06ٔغجخ ٌزٍه اٌذلبئك إٌب٠ٛٔخ ثٍغذ )  ٔبِٔٛزش , ٚ أْ أػٍٝ

 ٔبِٔٛزش . 45% ٌٍذلبئك راد اٌمطش  1.01اٌزٛاٌٟ , ف١ّب ثٍغذ أٚؽأ ٔغجخ ٌٍذلبئك 

                                                     

 

 

(a)                                                                                    (b) 

 Mg\Al-VAN-LDH( ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ b(  ٚثلاث١خ الاثؼبد )a: طٛسح ثٕبئ١خ الاثؼبد ) 6اٌشىً 

 

 ثؼذ فسظٗ ثّدٙش اٌمٛح اٌزس٠خ ./LDH- VAN- Al  Mg: ألطبس ٚزدَٛ ٚ ردّؼبد دلبئك اٌّؼبد إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ   1اٌدذٚي

Avg. Diameter : 85.81 nm 

Diameter(

nm)< 

Volume

(%) 

Cumulatio

n(%) 

Diameter(

nm)< 

Volume

(%) 

Cumulatio

n(%) 

Diameter(

nm)< 

Volume

(%) 

Cumulatio

n(%) 

45.00 

50.00 

55.00 

60.00 

65.00 

70.00 

1.01 

2.51 

2.01 

5.53 

4.52 

8.04 

1.01 

3.52 

5.53 

11.06 

15.58 

23.62 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

4.52 

7.54 

9.55 

12.06 

12.06 

7.04 

28.14 

35.68 

45.23 

57.29 

69.35 

76.38 

105.00 

110.00 

115.00 

120.00 

125.00 

7.54 

5.03 

4.52 

4.02 

2.51 

83.92 

88.94 

93.47 

97.49 

100.00 

 

اٌّسًّ ث١ٓ ؽجمبد ثٕبئ١خ  Octylgallateإر أْ ِؼذي ألطبس دلبئك اٌّؼبد  [18] رزفك ٔزبئح اٌذساعخ اٌسب١ٌخ ِغ ِب ٚخذٖ

 إر أْ ِؼذي ألطبس دلبئك اٌّؼبد [19] ٔبِٔٛزش , فٟ ز١ٓ لا رزفك ٔزبئح ٘زٖ اٌذساعخ ِغ ِب زظٍذ ػ١ٍٗ 82.49ا١ٌٙذسٚوغ١ذ ثٍغ 

 ٔبِٔٛزش . 76.16اٌّسؼش فٟ رٍه اٌذساعخ ثٍغ  Oxytetracyclineإٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ 
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 : S. aureusالفعاليت الخثبيطيت للوضاداث الٌاًىيت الهديٌت ضذ بكخشيا 
 : لإدساسالوعزولت هي ا S. aureusالخثبيطيت ضذ بكخشيا الفعاليت 1- 

أػٍٝ فؼب١ٌخ رثج١ط١خ ػذ  ثٕٛػ١ٗ اٌسش ٚإٌبٔٛٞ ٠جذٞٚ  Vancomycin أْ اٌّؼبد ٠2زؼر ِٓ إٌزبئح اٌّج١ٕخ فٟ اٌدذٚي 

-Mg/Al-VAN-LDH  ٚVAN( ٍُِ ٌٍّؼبداد 19.75ٚ  18.5ثألطبس رثج١ؾ ِمذاس٘ب ) الإدساساٌّؼضٌٚخ ِٓ  U-2اٌؼضٌخ 

Free ٍِغُ/ 3, ػٍـٝ اٌزـٛاٌٟ ٚ رٌـه ثبعزـخـــذاَ  اٌزشو١ض  . ًِ 

ٟ٘ الأوثش زغبع١خ ٌٍّؼبداد اٌّذسٚعخ ثبٌٕظش  U-2ٚ لذ خبءد ٔزبئح اٌزس١ًٍ الأزظبئٟ رأو١ذاا ٌٙزٖ إٌزبئح إر وبٔذ اٌؼضٌخ 

 ُ .11.285ٍِ ٚاٌزٞ ثٍغ  S. aureusلأػطبئٙب أػٍٝ ِؼذي رثج١ؾ ِٓ ث١ٓ ػضلاد ثىزش٠ب 

فٟ ِؼذي اٌزثج١ؾ ٌىً ػضٌخ  ( P ≥ 0.05 )أ٠ؼبا أْ ٕ٘بن ص٠بدح ِؼ٠ٕٛخ  2وّب أٚػسذ ٔزبئح اٌزس١ًٍ الازظبئٟ فٟ اٌدذٚي 

 ثض٠بدح رشو١ض اٌّؼبداد اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ .

 U  ٚ4-U  ٚ4-U-3ػذ اٌؼضلاد  VAN-LDH  ٚVAN-Freeِٚٓ خٙخ أخشٜ , فمذ ظٙش أدٔٝ فؼً رثج١طٟ ٌٍّؼبداد 

 ٚ 3-U ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ أ٠ؼبا .23.5 ) ٚ 19 ٚ  16.25ٚ  13, ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ثألطبس رثج١ؾ ثٍغذ , ٍُِ 

رثجؾ اٌّشازً الأخ١شح ِٓ رظ١ٕغ اٌججز١ذٚولا٠ىبْ فٟ خذاس  Glycopeptidesرش١ش اٌذساعبد اٌى١ّٛز٠ٛ١خ اٌٝ أْ ِؼبداد 

                   ِٓ ٌِٛذاد  D-ala-D-alaٌٍّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ ٘ٛ إٌٙب٠خ  اٌخ١ٍخ اٌجىز١ش٠خ , ٚػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌدض٠ئٟ فأْ اٌٙذف اٌشئ١ظ

 (precursors  ٟاٌججز١ذٚولا٠ىبْ ٌزا فأْ ٘زا اٌّؼبد ٠مَٛ ثزى٠ٛٓ ِؼمذ ِغ اٌججز١ذ اٌثٕبئ )D-ala-D-ala  خلاي رشى١ً خّظ ِٓ

 Stericثٛعبؽخ الإػبلخ اٌفشاغ١خ )  ١٘Transpeptidationذسٚخ١ٕ١خ , ٠ؼًّ ٘زا اٌّؼمذ ثذٚسٖ ػٍٝ ِٕغ رفبػلاد  سٚاثؾ

hindrance  )[20] ٚ[21]  ٚ[22[ٚ ]23. ] 
 

 Staphylococcusػذ اٌجىزش٠ب   Free  VANٚ اٌّؼبد اٌسش VAN-LDH: اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبد إٌبٔٛٞ  2اٌدذٚي 

aureus  ِٓ الإدساساٌّؼضٌٚخ . 
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.050LSD 

 ٌٍّؼبداد
0.569 

 

 ٌٍؼضلاد U 3 -U 4 -U LSD0.05- 2 اٌؼضٌخ

 0.441 8.375 9.178 11.285 ِؼذي رثج١ؾ اٌؼضلاد

 

أْ اٌزشو١ض  [24]ٔٛػّب ل١ٍٍخ , ِٚٓ ث١ٕٙب ٚخذ  S. aureusإْ دساعبد رم١١ُ اٌفؼً اٌزثج١طٟ ٌٍّؼبداد إٌب٠ٛٔخ ػذ ثىزش٠ب 

 ِب٠ىشٚغشاَ / ًِ . 20ثٍغ  S. aureusإٌبٔٛٞ ػذ ثىزش٠ب  Ciprofloxacinاٌّثجؾ الأدٔٝ ٌٍّؼبد 
 

 الوعزولت هي الحشوق والدشوذ : S. aureusالفعاليت الخثبيطيت ضذ بكخشيا 2- 

اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌدـشٚذ ٘ـٟ الألـً  W S. aureus-٠1ظٙش أْ ػضٌخ ثىزش٠ب  3ِٓ خلاي إٌزبئح اٌّٛػسخ فٟ اٌدذٚي 

ٚVAN-LDH  ٚVAN-Free  (16  ٚ17  , ٍُِ )فمـذ ثـٍغذ ألـطبس رثج١ـؾ اٌّؼبداد   Glycopeptidesزغبعـ١خ ٌّؼبداد 

 .ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

ٟ٘ الأوثش زغبع١خ ٌٍّؼبداد اٌّذسٚعخ إر ثٍغ ِؼذي رثج١ؾ ٘زٖ  W-1أْ اٌؼضٌخ  3أظٙشد ٔزبئح اٌزس١ًٍ الإزظبئٟ ٌٍدذٚي 

 اٌّؼضٌٚز١ٓ ِٓ اٌسشٚق .  B  ٚ2-B-1ث١ٓ اٌؼضٌز١ٓ  P ≥ 0.05 )ٍُِ , فٟ ز١ٓ ٌُ ٠لازع ٚخٛد فشٚلبد ِؼ٠ٕٛخ )  8.285اٌؼضٌخ 
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 Staphylococcusػذ اٌجىزش٠ب   Free   VANاٌسش اٌّؼبدٚ  VAN-LDH: اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبداد إٌب٠ٛٔخ  3اٌدذٚي 

aureus . اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌسشٚق ٚ اٌدشٚذ 

بد
ؼ

ٌّ
 ا

٠خ
ش
ز١
جى

 اٌ
ٌخ

ض
ٌؼ

 رشو١ض اٌّؼبد)ٍِغُ/ًِ( ا
LSD0.05 

ٌزشو١ض 

 اٌّؼبد

0.005 0.01 0.1 0.25 0.5 1 3 

 لطش اٌزثج١ؾ ثبٌٍُّ

V
A

N
- 

L
D

H
 1-B 0 0 9.75 14.25 15 16.5 18.5 

0.717 

2-B 0 0 8.25 9.5 12.5 13.5 15 

1-W 0 0 5.75 8.5 11 11.75 16 

V
A

N
 

F
re

e 

1-B 0 7.5 13.5 16 18.5 20 23.5 

2-B 0 5 10 12.75 14.75 15.5 17.5 

1-W 0 0 6.75 12.25 12.75 14.25 17 

LSD0.05 

 ٌٍّؼبداد
0.606 

 

 ٌٍؼضلاد B 2 –B 1 -W LSD0.05- 1 اٌؼضٌخ

 0.469 8.285 9.571 12.357 ِؼذي رثج١ؾ اٌؼضلاد

 

ٚػٕذ اٌّمبسٔخ الإزظبئ١خ ٠زؼر أْ ٕ٘بن ص٠بدح ِؼ٠ٕٛخ فٟ ِؼذي اٌزثج١ؾ ٌجؼغ اٌؼضلاد ثض٠بدح رشاو١ض اٌّؼبداد فٟ ز١ٓ ٌُ 

 رىٓ اٌض٠بدح ِؼ٠ٕٛخ فٟ ِؼذي اٌزثج١ؾ  ٌٍؼضلاد الأخشٜ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ .

اٌّسٍّخ ػٍٝ  Ciprofloxacin  ٚGentamicin  ٚTetracyclineأْ اٌزشاو١ض اٌّثجطخ اٌذ١ٔب ٌٍّؼبداد  [25]أٚػر 

Fibro Gel  ػذ  ثىزش٠بS. aureus   ِب٠ىشٚغشاَ/ًِ ٌٍّؼبداد اٌثلاثخ , ػٍٝ اٌزٛاٌٟ . 1.56ٚ  3.25ٚ  6.25 (ثٍغذ ) 
 

 الوعزولت هي الوهبل و الأرى : S. aureusالفعاليت الخثبيطيت ضذ بكخشيا  3-

اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌّٙجً وبٔذ الألً رأثشاا ثبٌفؼً اٌزثج١طٟ ٌٍّؼبد   V S. aureus-1أْ ػضٌخ ثىزش٠ب  ٠4لازع ِٓ اٌدذٚي 

Vancomycin ٞرثج١ؾ اٌّؼبد٠ٓ  ثٕٛػ١ٗ اٌسش ٚ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ إر ثٍـغ ِؼـذلا لطـشVAN-LDH  ٚVAN-Free ( 15.75 ٚ

 ( ٍُِ , ػٍٝ اٌزٛاٌٟ . 18.5
 

 Staphylococcusػذ اٌجىزش٠ب   Free  VANاٌسش اٌّؼبدٚ  VAN-LDHٌٍّؼبداد إٌب٠ٛٔخ  : اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ 4اٌدذٚي 

aureus . ْاٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌّٙجً ٚ الأر 
 

بد
ؼ

ٌّ
 ا

٠خ
ش
ز١
جى

 اٌ
ٌخ

ض
ٌؼ

 ا

 رشو١ض اٌّؼبد )ٍِغُ/ًِ(
LSD0.05 

ٌزشو١ض 

 اٌّؼبد
0.005 0.01 0.1 0.25 0.5 1 3 

 لطش اٌزثج١ؾ ثبٌٍُّ

V
A

N
- 

L
D

H
 1-V 0 3 7 11 12.75 13.5 15.75 

0.644 

2-V 0 5.5 11 12.5 15 15.5 21 

1-E 0 0 9 13 14.25 16.5 18.5 

V
A

N
 

F
re

e 

1-V 0 7 12 14.5 16 17.25 18.5 

2-V 0 10.5 15 17 18 20.5 23.25 

1-E 0 11 15 16.75 17.5 18.5 22.5 

LSD0.05 

 ٌٍّؼبداد
0.544 

 

 ٌٍؼضلاد V 2 –V 1 –E LSD0.05– 1 اٌؼضٌخ

 0.421 12.321 13.196 10.589 ِؼذي رثج١ؾ اٌؼضلاد
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فٟ ِؼذي اٌزثج١ؾ ٌىً ػضٌخ ثض٠بدح رشاو١ض  P ≥ 0.05 ) أْ ٕ٘بن ص٠بدح ِؼ٠ٕٛخ ) 4ِٚٓ ٔبز١خ اٌزس١ًٍ الإزظبئٟ ٠ج١ٓ اٌدذٚي 

اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌّٙجً ٟ٘ الأوثش رأثشاا ثبٌفؼً اٌزثج١طٟ ٌٍّؼبداد اٌّذسٚعخ ٚ ثفشٚلبد  V-2اٌّؼبداد وّب ٠زؼر أ٠ؼبا أْ اٌؼضٌخ 

 V  ( 13.196. ٍُِ )-2إر ثٍغ ِؼذي اٌزثج١ؾ ٌٍؼضٌخ  V  ٚ1-E-1( ػٓ اٌؼضٌز١ٓ  P ≥ 0.05ِؼ٠ٕٛخ ) 
اٌّسًّ ػٍٝ  Gentamicinإرؼر أْ اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌخّغخ ِغزسؼشاد ِٓ اٌّؼبد  [26]َ ثٙب فٟ دساعخ لب

Chitosan-gelatin  ػذ ثىزش٠بS. aureus  ( ٓ31-22.9رشاٚزذ ث١ . ٍُِ ) 
 

 الوعزولت هي الذم : S. aureusالفعاليت الخثبيطيت ضذ بكخشيا  4-

اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌذَ وبٔذ الألً رأثشاا ثفؼً اٌّؼبد  S. aureus 3-Sاٌٝ أْ اٌؼضٌخ اٌجىز١ش٠خ  5رش١ش إٌزبئح اٌّٛػسخ فٟ اٌدذٚي 

,  VAN-LDH  ٚVAN-Free( ٍُِ ٌٍّؼبد٠ٓ  15.5ٚ  14فبٔىِٛب٠غ١ٓ ثٕٛػ١ٗ اٌسش ٚ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ ثمطشٞ رثج١ؾ ثٍغب ) 

 .ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

( فٟ ِؼذي رثج١ؾ  P ≥ 0.05ٚ ثبٌشخـٛع اٌٝ اٌدـذٚي رارـٗ ٠زؼـر ِٓ خلاي اٌّمبسٔخ الإزظبئ١خ ٚخـٛد ص٠ـبدح ِؼٕـ٠ٛـخ ) 

الاا أْ ٘بر١ٓ اٌؼضٌز١ٓ وبٔزب  S ٚ2-S-3 اٌؼضلاد ثض٠بدح رشاو١ض اٌّؼبداد . ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚخٛد فشٚلبد ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌؼضٌز١ٓ 

 ٍُِ . 8.839اٌزٟ ثٍغ ِؼذي رثج١طٙب  S-3الأوثش رسغغبا ٌفؼً اٌّؼبداد اٌّذسٚعخ ِمبسٔخ ثبٌؼضٌخ 

ثٛعبؽخ  S. aureus  ٚS. epidermidis مخ اٌٝ أْ ٕ٘بن فؼلاا رثج١ط١با ػذ وً ِٓ ثىزش٠ب أشبسد أزذٜ اٌذساعبد اٌغبث

 . [27]( ٍُِ  39-32 (إر رشاٚذ ِمذاس اٌزثج١ؾ ث١ٓ  PLGAاٌّسًّ ػٍٝ  Gentamicinاٌّؼبد 
 

 Staphylococcusػذ اٌجىزش٠ب   Free  VANاٌسش اٌّؼبدٚ  VAN-LDH: اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبداد إٌب٠ٛٔخ  5اٌدذٚي 

aureus . َاٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌذ 

بد
ؼ

ٌّ
 ا

٠خ
ش
ز١
جى

 اٌ
ٌخ

ض
ٌؼ

 رشو١ض اٌّؼبد )ٍِغُ/ًِ( ا
 

 

LSD0.05 

ٌزشو١ض 

 اٌّؼبد

 

0.005 0.01 0.1 0.25 0.5 1 3 

 لطش اٌزثج١ؾ ثبٌٍُّ

V
A

N
- 

L
D

H
 1-S 0 0 9 11.5 12.5 14 

16.7

5 

0.484 

2-S 0 3.5 9 9.5 12 13.25 16.5 

3-S 0 3.5 8 9 10.5 13.25 14 

V
A

N
 

F
re

e 

1-S 0 4.75 10.5 12.5 14 14.75 15.5 

2-S 0 6.5 10.5 12.25 13.75 14.5 19 

3-S 0 5 9 11.25 11.75 13 15.5 

LSD0.05 

 ٌٍّؼبداد
0.409 

 

 ٌٍؼضلاد S 2 –S 3 –S LSD0.05- 1 اٌؼضٌخ

ِؼذي رثج١ؾ 

 اٌؼضلاد

9.696 10.017 8.839 0.317 

 

 الوعزولت هي الأًف : S. aureusالفعاليت الخثبيطيت ضذ بكخشيا   -5

اٌّؼضٌٚخ ِٓ الأٔف ٟ٘ الألً زغبع١خ ٌٍّؼبد  N S. aureus-٠11زؼر أْ ػضٌخ ثىزش٠ب  6ػٕذ اٌزّؼٓ فٟ اٌدذٚي 

Vancomycin  ( ٌٍّؼبد٠ٓ  16.75ٚ 14ثٕٛػ١ٗ اٌسش ٚ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ ثمطشٞ رثج١ؾ ٍُِ )VAN-LDH  ٚVAN-Free  ,

 .ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

١ؾ ئٟ٘ الأوثش زغبع١خ ٌفؼً اٌّؼبداد اٌّذسٚعخ ثّؼذي رثج N-68أْ اٌؼضٌخ  6أثجزذ ٔزبئح اٌزس١ًٍ الإزظبئٟ فٟ اٌدذٚي 

ٚ  8.142ٚ  8.285ٚ  9.321ٚ  (11.482رثج١ؾ ثّؼذلاد  N ٚ11-N ٚ8-N  ٚ73-N  ٚ10-N-64ٍُِ ر١ٍٙب اٌؼضلاد  12.089

 ٍُِ , ػٍـٝ اٌزـٛاٌٟ . 8.125)

وبْ فؼبلاا ػذ  gelatin-alginateاٌّسًّ ػٍٝ  Gentamicinأْ اٌّؼبد   [28]٠زج١ٓ ِٓ خلاي اٌذساعخ اٌزٟ أخشا٘ب 

 ٍُِ . 29ثمطش رثج١ؾ ِمذاسٖ  S. aureusثىزش٠ب 
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 Staphylococcusػذ اٌجىزش٠ب     Free VANاٌسش اٌّؼبدٚ  VAN-LDH: اٌفؼب١ٌخ اٌزثج١ط١خ ٌٍّؼبداد إٌب٠ٛٔخ  6اٌدذٚي 

aureus . اٌّؼضٌٚخ ِٓ الأٔف 

بد
ؼ

ٌّ
 ا

٠خ
ش
ز١
جى

 اٌ
ٌخ

ض
ٌؼ

 رشو١ض اٌّؼبد)ٍِغُ/ًِ( ا
LSD0.05 

ٌزشو١ض 

 اٌّؼبد

0.00

5 
0.01 0.1 0.25 0.5 1 3 

 لطش اٌزثج١ؾ ثبٌٍُّ

V
A

N
- 

L
D

H
 

11-N 0 0 6.5 10 
11.2

5 
13 14 

0.553 

10-N 0 2 8 9.25 12 15 18 

8-N 0 3 6.5 7 9.75 11 14.5 

68-N 0 0 11 12 14.5 
15.7

5 
19 

64-N 0 0 9 10.5 
13.7

5 
14.5 18 

73-N 0 0 8.5 9.5 11.5 
12.7

5 
15 

V
A

N
 F

re
e 

11-N 0 5.5 9.75 13 
15.2

5 
15.5 

16.7

5 

10-N 0 6 
11.2

5 
13 

13.7

5 
15.5 18 

8-N 0 4 9.5 
11.2

5 

11.7

5 
13 

14.2

5 

68-N 0 7 13 16 
18.7

5 

20.2

5 
22 

64-N 0 5.5 
14.7

5 
16 

18.2

5 

19.2

5 

21.2

5 

73-N 0 0 7 10.5 11. 5 12.5 
15.2

5 

LSD0.05 

 ٌٍّؼبداد
0.468  

 

 ٌٍؼضلاد N 10-N 8-N 68-N 64-N 73-N LSD0.05-11 اٌؼضٌخ

ِؼذي رثج١ؾ 

 اٌؼضلاد
9.321 8.125 8.285 12.089 11.482 8.142 0.512 

 

 S. aureusٔغزٕزح ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ وفبءح اٌّؼبد فبٔىِٛب٠غ١ٓ ثٕٛػ١ٗ اٌسش ٚ إٌبٔٛٞ اٌٙد١ٓ فٟ رثج١ؾ ػضلاد ثىزش٠ب 

 . MRSAاٌسغبعخ ِٕٙب ٚ اٌّمبِٚخ 
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