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 لتحليل وتصميم سقف منشأ خرسـاني متعرض ىالطريقة المثـل
 داخلية ضغطموجات  إلى 

 
 ماجدصالح سعد فرحان  ***  غيث محمد حسن **   حسن خلف صالح*

 علوم/ جامعة كركوككلية ال***  وزارة الاعمار والاسكان**  اوزارة العلوم التكنلوجي*

 
        الخلاصـة

 

يهدف هذا البحث للتوصل الى الطريقة المثلى لتصميم المنشات المقاومة لموجات العصف الداخلية بحيثث يمنث         
اتباعها م  قبل الدوائر التصميمية، ويشمل هذا تحديد السمك لجزء م  أجزاء المنشأ وهو السقف وتحديد فولاذ التسليح 

مية والشنل واسلوب الربط . نذلك التحقق م  دقة الطريقة التصميمية م  خلال اجراء الفحص الميثدان   م  حيث الن
 أسثا  . وعلثى   تثر م (6.2 * 3.3 * 3.3موجة عصف داخلية.تم اختيار منشأ بابعاد ) إلىالمنشأ الذي يتم تعريضه 

ة الحماية المعتمدة ه  بدلالة نسثبة  وا  درج نغم داخل المنشأ (5.1مصدر موجة عصف زنة الشحنة ) إلىتعريضه 
يل الدينامين  للمنشأ اعلاه. حيث تم الاسثتنتا   محيث تم حساب التردد الطبيع  معامل التح (  6المستمطلية والبالغة ) 

ونذلك يعتبثر اقثل سثمك     سم للسقف حقق الحماية م  التشظية والحريق للمتواجدي  خار  المنشأ، (61بأ  السمك )
ولذلك اظهرت نتائج الفحص الميدان  دقة طريقة التحليل والتصميم الثدينامين  للمنشث ت المقاومثة    اقتصادي ممن  

 لموجات العصف الداخلية ويعتبر التصميم ناجحا لاستيفاء المتطلبات الاساسية المتوخاة . 
 

    المقدمة 

دات الصثناعية  الوحث  فث  المنش ت الخرسانية المقاومة لموجات العصف الداخلية  أهميةتبرز      
 موجات عصف داخلية . إلىوالورش والمخاز  الت  يحتمل تعرضها 

وتوفير الحماية م  التشظية والحريق للمتواجدي  منهم خثار    الأشخاصوللمحافظة على سلامة     
الحاجة الى تلك الدراسة ونذلك معرفة معيار الطريقة التصميمية المتبعة م   أهميةالمنشأ، فانه برزت 

م  عدم تناول معمق ف  الجانب الاقتصادي م    هوما يظهر ((Technical Manual,1969رالمصد
على ضوء ذلك تم اعتمثاد منشثأ فث     ، خلال اعتماد سمك مبالغ فيه لسقف ذلك المنشأ عند التصميم

  م  الخرسانة المسلحة . تر( م6.2 * 3.3  *3.3التصميم والتنفيذ بابعاد )
 

               العملي البرنامج

               م  قبل الفريق البحث  لسقف المنشأ الخرسان  المسلح المشار اليه  الإنشائيةالمخططات  إعدادتم     
 ج ثت النتائثص م  حيث نانثم. وم  ثم تم قيا  الانحراف الدينامين  اثناء الفح (6.2 * 3.3 *3.3)
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العملية مطابقة للنتائج او المتطلبات المذنورة ف  الجانب النظري م  البحث، يضاف الى ذلك تقارب 
 قياسات الانحراف الدينامين  النظرية والعملية مما يؤند دقة الطريقة المعتمدة ف  التحليل الدينامين .

برت ثابتة أي ذات تصميم اقصى م  قوة بالنسبة للجدرا  الجانبية والخلفية ف  المنشأ . فقثد اعت أما
( م وتسليح قطر 5.31فقد اعطيت مقطع ) موجة العصف للترنيز على معرفة تصرف سقف المنشأ 

اما الجانب المفتوح للمنشأ فقد تم بنائه بالطابوق لمعرفة مدى  ( ملم بشبنتي  وباتجاهي  لنل منهما،52)
 مخاز  والورش.والشبابيك لل  الأبوابالتطاير ولتمثيل فتحات 

 
                                                النتائج النظرية

مما يزيد  العصف لموجة تة عصف داخلية الى تعدد الانعناساتمتاز ظاهرة تعرض المنشأ لموج                
 تهويةالوموقع منافذ  وز  الحشوة داخل المنشأ ومساحةط العصف ، ويعتمد ذلك على موقع وم  ضغ

.( 1977,Amer, 1964,Biggs, 1986,Technical Manual) فيه 
 : أعلاهللمحددات  بالإضافةالنظرية التالية ف  التصميم والتحليل  الأس وقد اعتمدت 

 .(boundary conditionsلنل عنصر ف  المنشأ تم تحديد معالم التصميم والشروط ).  5
 ( لنل وجهه م  اوجه السقف .  ρ=0.0025نسبة حديد تسليح عموديا و افقيا )  .6
 (.static design strength for materialsاعتماد المقاومة الاستاتينية للمواد ف  التصميم)  .3
 للسقف .قاومة  معلاقة لمنحن  الهطول وال إيجاد  .4

 ( . R-1الخرسانة ونما ف  جدول )و التصميمية الدينامينية للحديد  حساب المقاومة . أ

 ب وسالب للمقطع افقيا وعموديا ) بعد فرض سمك العنصر (.حساب اقصى عزم موجب.

 .اعتماد مبادئ التحليل اللد ت.

 (.R-1ونما موضح ف  الشنل ) ( الهطول -الحمل) منحن  المنافئ الايجاد ث. 
(  ductility ratio) المستمطليةتحديد درجة الحماية المطلوبة ، وتنو  عادة بدلالة نسبة  .1

-R)الشنل  نما ف قصى هطول مسموح الى الهطول ف  نهاية مرحلة المرونة والت  ه  النسبة بي  ا

 .( 3الى6) ه  النسبة  (moderate damage)وذلك للتدمير المعتدل المتوسط   (1
تفاصيل خاصة لحديد التسليح لربط مفاصل السقف مع الجدرا  الجانبية لتأمي  ترابط لحديد  .2

 والخلفية.ا  الجانبية التسليح ومع منونات عناصر السقف والجدر

 الدينامين :التحليل   .7
6انج\باوند blast pressure  <655أ_ عندما ضغط العصف)

يجب ا  نستخدم التحليل   ( 
 حيث يتم تحويل العنصر الانشائ  الى   ( .  pressure time history) لعلاقةالدينامين  



3 

 6002 )1(العدد -(1(المجلد الدراسات العلمية -مجلة جامعة كركوك 
 
   (equavalent single degree of freedom system   يتم تحويل العلاقة بي  ضثغط )

 (.single degree of freedomالعصف والزم  الفعلية المسلطة الى صيغة منافئة لثه) 
فاذا نانت انبر م  المعدل المعتمد فانه يتم زيثادة سثمك    ،المستمطليةنوجد نسبة ومعامل 

م  منحن  العلاقة مثا بثي     الت  تقابلها المقاومةنوجد المقبولة  طليةالمستمنسبة ل السقف.
( م  المنحن  توجد اجهاد resistanceبالاعتماد على قيمة المقاومة ) المقاومة والهطول .

 للسمك المؤثر .  المقابلة (shearing stress) القص
ا  يصثمم   يجثب  فا  العنصر )السثقف (  6انج\باوند 655نا  ضغط العصف << إذا ب_

( لذلك فانه لهذا المسثتوى  pressure time( بالاضافة الى دالة)impulseلمقاومة الدافع)
 المصادر توص  باعتماد ابحاث علمية ونظرية يجب ا  تعتمد . العال  م  الضغط فانه

 
                نماذج السيطرة

( 62، 54، 7)ت بعمر وفحص ( سم.515،515،515تم اخذ نماذ  سيطرة م  منعبات بحجم )     
، نذلك فحوصثات  6ملم\( نيوت 62يوم( ه  ) 62يوم، وقد اظهرتالنتائج ا  مقاومة الانضغاط بعمر)

 (25555( للحديثد هث  )  Fyالمستخدم وه  مقاومة الخضثو  ) الحديد فقد اظهر فحص الشد للحديد
 ضيات التصميمية.وه  ما اعتمد ف  المتطلبات او الفر 6ملم\نيوت  (453أي بحدود ) 6انج\باوند

 
                         النتائج العملية

قبل اجراء التجربة تم صبغ المنشأ بصبغ بنتيلايت ابيض لملاحظة التشققات بوضوح ، حيثث        
تم نصب مقيا  انحراف ف  المناطق التث  يحتمثل ا    يوم ( 62بعد حصول عمر الخرسانة على )

( نم موضحة ف   stopper dial gage)المقيا  م  نو   وتتعرض الى اعلى هطول ف  السقف وه
 متر (5.2ع  الارضية وتحت )متر ( 5وعلى بعد )نغم ( 5.1شحنة زنة ) ضع، تم و( R-1صور )

م  السقف وهذه الوضعية تتلائم مع ما يخزنه م  هذه المادة ف  المخاز  .بعد الفحص لثم يحصثل   
م  وجه السقف العلوي الخارج  للمنشأ وقد دونت  (scabbing)انهيار للمنشأ ولذلك لم يحصل تطاير

 النتائج التالية :
 . (R-2)دولثنما موضح ف  ج (residual defelection) )زمن ( اقصى هطول لحظ  .5
 . (R-3)التشققات وانبر تشقق متبق  موضح ف  جدول   .6

نثه بالطثابوق نمثا    م عليها لفتحة المنشأ الذي ترك وتم بناء قسم  الحصول الطابوق تم انبر قطعة م 
 ( متر .15( سم وانبر بعد وصلت التشظية للطابوق ه )56ه  ) (R-1)موضح ف  صورة رقم 
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 ((Technical Manual,1969 : معامل الزيادة الدينامين  للخرسانة وحديد التسليح (R-1)جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

: مقارنة ما بي  النتائج العملية والنظرية للهطول المتبق  والعابر ف  أقصى نقطة  (R-2)جدول 
 متوقعة للهطول ف  سقف المنشأ )ملم(

 

 
 : مقارنة لانماط التشقق النظرية والعملية لسقف المنشأ (R-3)جدول

 نمط التشقق النظري العنصر الانشائي
Theoretical crack pattern 

 ـلي نمط التشقق العـمـ
Experimental crack pattern 

  السقف

 
 
 

 ( ملم3اقصى عرض للتشققات المتبقية ه  )
 

 

 دينامين  معامل الزيادة ال
Dynamic Increase Factor  

 ( Stresses ) الاجهادات 

 حديد التسليح

 (For bending)للثن   1.1.

 (For shear) للقص 1.1.

 الخرسانة

 (For compression)للانضغاط  1.1.

 (For Diag. Tension)للشد القطري 111.

 (For Direct shear)للقص المباشر  1.1.

 (For Bond)للترابط  111.

 عنصر المنشأ
 أقصى هطول عابر )وقت (

Max. Transient Deflection 
 أقصى هطول متبق  )ثابت(

Max. Residual Deflection 
 ظرين

Theoretical 
 عمل 

Experimental 
 نظري

Theoretical 
 عمل 

Experimental 
 10.60(mm) 6.40(mm) 6.18(mm) (mm)10.86 السقف

 H=3.3m   

L=3.3m 

1.23m 

 1.65 

  
 1.65 

   Free  

 2.07 m  
 H=3.3m   

L=3.3m 

1.6m 

 1.65 

  
 1.65 

   Free 
  

1.7m 
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 الحسابات النظرية )التحليل والتصميم(

 نغم . 5.1باوند =  W  =3.35وز  الحشوة 
 متر . 6.2ع  مستوى الارض =  (roof)ارتفا  السقف  معدل

 .6انج\باوند 3555= 6ملم \نيوت  65=  (fc)مقاومة انضغاط الخرسانة 
 .6ملم\نيوت  453=  6انج\باوند 25555= (fy)مقاومة الحديد للخضو  

  (Technical Manual,1969). طبقا لمتطلبات مصدر التصميم 6.5= (Ductility ratio)المستمطليةمعامل 
 متر . 5.2=  (RA)بعد الحشوة ع  السقف 
 متر . H =L  =3.3عرض وطول السقف =

 متر . I  =h  =5.21بعد الحشوة ع  اقرب مصد جانب  = 
 او استمرار فترة  العصف . (Duration)ونذلك الزم    ( blast pressure)لايجاد ضغط العصف 

ZA=RA/W
1/3

 =1.6*3.28/(1.5)
1/3

 =3.52ft/lb 

I/L=1.65/3.3=0.5 

h/H=1.65/3.3 = 0.5 

L/H= 3.3/3.3=1  

L/RA =3.3/1.6=2.06 

 

 وحدة العصف النبض  المقي  نوجد(Technical Manual,1969) ف   4-15م  شنل
( scaled unit blast impulse)          ib ( psi.ms/lb

1/3
) 

  (ib)فا  وحدة العصف النبض  المقيس        L/H=1لو اخذنا 

ib= 92   psi. m sec/ ib1/3 =92*1.49 = 145.36  psi . ms. 

For   z =3.32   from  fig. At   ref.[1]  ( tA) A/W
1/3 

= 0.64  

(tA)A=1.49*0.64 

         =1.01 m sec 
 

 (( Duration of impulse امد النبض
  الأبعدرة استمرار موجة العصف على السقف للنقطة او فت (Duration)لا يجاد الزم  

R=[(h)
2
+(RA)

2
+(H-h)

2
]

1/2
=[(1.65)

2
+(1.65)

2
+(3.3-1.65)

2
]

1/2
 

R=9.25  ft =Distance to farthest point 

Z=R/W
1/3

= 9.2/1.58 = 5.87   from fig at (1969,Technical Manual) tA)F/W
1/3

=2 

tA)F=3.16 

to)F/W
1/3

=1.3 
 

6.0 3.0 1.5 0.75 L/H 
565 565 555 25 Ib 

Roof 

Floor 

1.6m 

1.6m 
elevation 
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to)F=1.58*1.3=2.05  m sec )مل  ثانية( 
to =tA)F-tA)A+1.5 to )F = Duration  

to = 3.16-1.01 + 1.5 (2.05) =5.22  m sec )مل  ثانية( 
po = 2*ib/to= 2*145.36/5.22=55.64  psi 

 

 
 

 (Cross-Section for Roof Selection of) فاختيار المقطع العرضي للسق
Depth at positive Horizontal [dp)H]= 204 mm 

Depth at negetive Horizontal [dN)H]= 224 mm 
Depth at negetive vertical [dp)V]= 192 mm 
Depth at positive vertical [dN)V]= 212 mm 

                      Average = 208 mm 

As =0.0025 *1000 *228= ρbd = 560 mm
2
= 5.6 cm

2
 

 6سم1.21ملم حيث يحقق مساحة= 655ملم  نل 56ف  عرض متر واحد تستعمل  
                                  عمق محور الاجهاد

a =5065*10
-4

*413*1.1/0.85*1.25*20=0.012 m 
M=As.Fy (d-a/2) 

Moment at positive edge horizontally [MP)H]= 50822  N.m/m 

Moment at Negative edge horizontally [MN)H]= 55956  N.m/m 

Moment at positive edge Vertically [MP)V]= 47742  N.m/m 
Moment at Negative edge Vertically [MN)V]=52876 N.m/m 

 

 (The Yield Line Location(Y))موقع خط الخضوع

 وم  العلاقة :( Biggs ,1964)معي  ف  (1-55)يتم ايجاده م  خلال شنل
      L/H[(MVN+MVP)/(MHN+MHP)]

1/2 
 
 
 

                   =0.97    Y/H 

              Y/H=0.63 

              Y=0.63*3.3 = 2.079 m  

 

Ru=5(MVN+MVP)/(Y)
2
=5(47742+52876)/(2.079)

2
= 16395 N/m

2 

Or  

Ru=4(MHN+NHP)(6H-Y)/L(8H-2Y) = 4(106778)(18.117)/6.76(6.534) 

                                                               =175187 N/m
2 

Ec = Modulus of elasticity of concrete  

      =22376  Mpa 

Time 

Po (psi) 

ib 

to=5.22 

Po=55.64psi 

 H=3.3m   

L=3.3m 

Y 

 1.65 

  
 1.65 

   Free  
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Es= Modulus of elasticity of steel 

    =200 000 Mpa  

n = Es/Ec=8.94    ,  Ig=0.0013 m
4 
=gross moment of inertia 

ρ=As/bd = 5.65*10
-4

/1.0*0.208 = 0.00271 

 F (cofficient) =0.018على المعامل نحصل(Technical Manual,1969)ف (1-1)ثم م  الشنل

Ic=F*b*d
3
 = 0.018 * 1.0*(0.208)

3
 = 0.000162 m

4
  

Moment of inertia for cracked section 

Ia=Ig+Ic/2 = 0.0013+0.000162/2 =Average moment of intertia  

 ف  (1-54)الشنل وم   I=H/Lثم م  خلال العلاقة ما بي  معدل عزم القصور والمعامل 
(1969,Technical Manual) حيث يتم ايجاد العلاقة الدالية ما بي(R-X) علية ف  المنافئة والف

 المنطقة المرنة اللدنة 
Determination of the actual and equivalent(R-X) function in the elasto_plastic 

region . 

β1= 0.04  ,  β 2=0.08  ,  β 3=0.05   ,  γ1  =0.004   ,   ν1=1/6   ,   r = M/BH
2
 

 
 MH

+
 MH

-
 MV

-
 

V
alu

e o
f r   

N
/m

2 

50822/0.045H
2
 55956/0.08H

2
 52876/0.05 H

2
 

1129377/H
2
 699450/H

2
 1057520/H

2
 

   

Re=64228 N/m
2
   the yield point (2) 

At point (1)  = 0.045*64228  (3.3)
2
=31474 N.m/m 

At point (3)  0.05*64228  (3.3)
2
 = 34972 N.m/m 

D=flexural Rigidity = Ec.Ia/b(1-ν
2
)=16824194 N.m  

Xe = x1-Re-H
4
/D = 0.0018 M Deflection at first yield 

 الهطول عند اول خضو 
 

)Properties at second yield  (  الخواص عند ثاني خضوع 

: (1969,Technical Manual)بعد اول خضو   نعرض الحالات التالية وحسب متطلبات المصدر 
                            simple_simple , one_edge fixed, one edge free     

 نهاية حرة للسقف،نهاية مثبتة للسقف،مسند بسيط      
 نوجد المعاملات التالية:  H/L=1وم  علاقة(Technical Manual,1969)  ( ف  1-52الشنل )اذا م  

β1=0.097 ,  β 3=0.125 ,  γ1=0.012 ,  ν =0.3 

Δm at point (1) = 50822-31474= 19348 N.m/m 

MVN 

MHN MHN 

MHP 
1 2 2 

3 
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Δm at point (3) = 52876-34972= 17904 N.m/m 
Δr(3) =Δm3/ β 1H

2
= 17904/0.125(3.3)

2
=13152 N/m

2 

Δr(1) =Δ m1/ β 1.H
2 
= 19348/0.097(3.3)

2
= 18316  N/m

2  
Second yield at point (3)

 
 
rep = re+Δr  

rep = 64228+13152 = 77380  N/m
2 

D= 17974567  N.m 

ΔX = 0.00104  m  

Xep= xe+Δx = 0.0018+0.00104 = 0.00284 m 

 

)Final Yield ( الخضوع النهائي 
 

Ru = 116395  N/m
2
   where β 1=0.11 ,   γ1=0.015  ,  ν=0.3 

Δr = RU-rep= 116395-77380 = 39015  N/m
2 

Δx=0.00308  ,  D=17974567 N.m 

xp=0.00592 = 5.92  mm  

xe = 0.00445  m  

so the equivalent resistance- deflection curve is shown in fig (R-2) 

K=Ru/Xe =  116395/0.00445 = Equivalent stffness 

K=26156180  N/m
3 
EFFECTIVE MASS OF ELEMENT

 

(1969,Technical Manual) خاص م   (2-7)م  جدول   

KLM)elastic=0.65-0.16(L/2H-1)=0.73 
KLM)elasto_plastic=0.65-0.186 (L/2H-1)= 0.743 

KLM)plastic=0.555 

KLM)average=0.676 

Unit mass = 0.25*2400 = 600 kg/m
2 

Natural period = 277 (m.KLM/K)
1/2

 = 277(600*0.676/26156180)
1/2 

Tn=0.0247 sec = 24.7 m sec مل  ثانية 
To/Tn= 5.25/24.7 = 0.212 

Po/Ru= 55.93*10
6
/116395*145=3.31 

 Tm/Tnو     Xm/Xeنوجد  (Technical Manual,1969) م  Po/Ru  و  To/Tnثم م  العلاقة ما بي  
Xm/Xe = 2.4  

Xm =2.4*4.45 = 10.86 mm 

Tm/Tn = 0.425  

Tm = 0.425*247 = 10.49 msec 

Tm/To = 0.425*247 = 10.49 m sec 

Tm/To = 10.49/5.22 = 2  

Tm/T = 10.49/24.7 = 0.424 

3> Tm/T> 0.1            correct procedure was used 
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 من نقطة الاسناد d ايجاد الشد القطري على مسافة

checking of diagonal tension at (d) from support) ) 
1. Ultimate shear stress for vertical direction : د قص بالاتجاه العموديااقصى اجه  

         VUH = 3Ru(1-2de/L)(2-Y/H-2de Y/LH)/2de/L(6-Y/H-8de Y/LH)                                                

                    =0.577 Mpa            where de = 0.212 

2. Ultimate shear stress a long H _direction اقصى اجهاد قص بالاتجاه الافقي 

        de/Y= 0.212/2.079 = 0.1 

        VUV = [3Ru(1-de/Y)
2
]/[de/Y(5-4de/Y)] = 0.614 Mpa  

         Vc = 0.65 Mpa  

      No need for lacing a long (H_direction) due to Vc>VUV  use min. lacing Φ 

10 at 200 mm.as showing in plate ( R-2 ) 

 .(R-2)ف  الصورة ( ونما موضح   lacingحيث تم استخدام حديد قص بشنل متعر  )
 

            الاستنتاجات:

وجد هنالك تطابق مابي  النتائج العملية والنظرية بالنسبة  (R-2) ,(R-3) نما موضح ف  جداول      
 النظري والعمل  لسقف المنشأ . لطبيعة التشقق الحاصل ونذلك بالنسبة للهطول الثابت و العابر

( . يوص  الفريق البحث  باعتمادها عند اعتماد أهميثة  6.5المستعملة ه  ) المستمطليةنسبة  .5
، وهذا ما يوص  به الفريق البحثث    (moderate damage)المنشأ م  خلال تدمير متوسط 

 . (single blast wave)ف  
ليل والتصميم الثدينامين  للمنشث ت المقاومثة    اظهرت نتائج الفحص الميدان  دقة طريقة التح .6

 المتوخاة . الأساسية الداخلية، ويعتبر التصميم ناجحا لاستيفائه المتطلبات لموجات العصف
الجثدرا   اظهرت النتائج العملية ا  استعمال فولاذ التسليح المتعر  يؤدي الى تقليثل سثمك    .3

 ( سم وهو السمك الاقتصادي للمنشأ .61)( سم الى 15لمنشأ م  ما يقارب )ل الجانبية والخلفية
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Concise Procedure for Analysis and Design of Reinforced 

Concrete Roof Structure to Resist Wave Pressure 

 
Saad F. Salih *  Ghaith M. Hassan ** Hassan Kh. Salih*** 

College of Science- University of kirkuk * Ministry of Renovation and 

housing **  Ministry of Scienceand Technology*** 

 
Abstract 

    

      

     This research aim to evaluate the concise rocedure for analysis and design of 

Reinforced concrete structure to resist internal blast pressure. This evaluation will be 

locate the required thickness of the roof structure in addition the quantity , ship and 

connection mechanism of steel reinforcement. In order to verify the asuracy of the 

theoretical analysis and design procedure of Reinforced concrete roof structure to resist 

internal blast pressure. It was intended to carry out a field test for the structure designed 

after specified the internal dimensions of the structure (3.30*3.30*2.60)m , charge 

weight (1.5) kg and the ecommended degree of protection usually in terms of  ductility 

ratio= 2.0.The natural period and the dynamic load factor were also calculated for the 

above structure .The objective of the test was justified since no scabbing from the roof 

was observed this means the thickness (25) cm of roof can keep all the out side 

individuals, equipment and buildings safe and away from the danger of fire and 

fragmentation during the period of blast pressure . The individuals and equipment 

should be kept clear away from the venting zone. A good agreement was found 

between the. theoretical and experimental results. 
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 ( المنشاء قبل الاختبار ) الفحص ( R-1صورة ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( تفاصيل حديد التسليح ف  السقف  R-2صورة ) 
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 الهطول المنافئ والحقيق  للمواد المقاومة ث  : منحن  الحمل (R_1)شنل
 
 

 
 
 
 

 
 

 الهطول المنافئ المستنتج -( منحن  الحمل R-2شنل )
 

RU=116.395 N/m
2 XE=4.4 mm XP=5.9 mm 

  
الحمل  

r
   
(
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rce
 ) 

 Idealized Function  Actual function 

   X      ( Deflection )الهطول     

Xe XP Xm 


