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 أثير المواد المكونة لمخمطات الخرسانية المستخدمة في مشاريع ت
 الانضغاط مقاومةاعمار محافظة صلاح الدين عمى 

 
 ياسين عمي صالح ظم عباس                    د.جودت كا

 مدرس مساعد                              مدرس       
 تكريتجامعة  -قسم الهندسة المدنية 

 
 الخلاصة

( مكعـ  رساـاني مـذروذ 192الانضغاط  لـ) مقاومةفي ىذا البحث تم فحص 
سكـام نـاعم ور ـن  مـ  مـن مقـال   بااـتراام إعـاااىامن رمطات رساانية مرتمفـة تـم 

 ح الــاين ولنــوعين مــن الاــمنتمنــاطم مرتمفــة مــن محافظــة  ــا أسبعــةموزعــة عمــ  
الاسااــة( ىمــا  إ ــسا المحميــة رــار فتــس   الأاــوام)المتــوفس فــي  البوستانــاا الاعتيــااا

 إنتــــاجمــــواا يمكــــن ااــــترااميا فــــي  أفضــــرالاــــمنت التسكــــي والعسا ــــية وذلــــ  لمعسفــــة 
 الرساانة في م اسي  حممة الاعماس ال اسا تنفيذىا في محافظة  اح الاين.

ناــبة مــا  /اــمنت  4:2:1 يــوم ولناــبة رمــط 27و أيــام 7عبــات بعمــس تــم فحــص المك
 (.0.45مااوية لـ)

اظيـــست النتـــاال ان السكـــام بنوعيـــو الـــذا يـــتم  مبـــو مـــن منطقـــة الطـــوز يعطـــي مقاومـــة 
مـــن السكـــام الـــذا يـــتم  مبـــو مـــن منـــاطم ارس .كمـــا تبـــين ان الاـــمنت  أعمـــ انضـــغاط 

أعمـــ  مـــن الاـــمنت العسا ـــي  نضـــغاطاالتسكـــي الاعتيـــااا نـــوع )أانـــا( يعطـــي مقاومـــة 
 .الاعتيااا نوع )بااوش( 

 
 
 لةاكممات الدال
 ة مقاومة الانضغاط الرمطة الرساانية الامنتة 
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 المقدمة
ال ــاسا تنفيـــذىا حاليـــاف فــي محافظـــة  ـــاح الـــاين  الإن ـــاايةتعتمــا الم ـــاسي   

يـس فـي عم  الرساانة ب كر أاااي ة حيـث تطـوست وتحاـنت طـسم إنتا يـا ب ـكر كب
الرساــانة المنت ــة تبعــاف لالــساض الماــتعممة مــن  أنــواعة كمــا وتعــاات  الأريــس الفتــس  
 ا ميا.

ومـــن رـــار عممنـــا فـــي الإ ـــساش عمـــ  تنفيـــذ الم ـــاسي  الإن ـــااية ال ـــاسا تنفيـــذىا فـــي 
الانضــغاط مقاومــة فــي نتــاال فحو ــات  لــوحظ تباينــاف واضــحافمحافظــة  ــاح الــاين 

ذروذ  مــــن م ــــاسي  مرتمفــــة فــــي المحافظــــةة مــــ  ماحظـــــة لممكعبــــات الرساــــانية المــــ
 انرفاض النتاال عموماف عن معالاتيا المتو عة. 

عمـــ  رـــواص وناـــ   أاااـــيةوكمـــا ىـــو معمـــوم ان  رـــواص الرساـــانة تعتمـــا ب ـــوس  
امنت والسكـام بنوعيـو الر ـن والنـاعم من ال إنتا ياممة في الماتع الأوليةالرمط لممواا 

الرساانة الماترامة فـي م ـاسي  محافظـة  إنتاجالمواا الاارمة في والما  ة ولما كانت 
 اح الاين يتم  مبيا من مناطم مرتمفة فان تعاا م ااس المواا الأولية الاارمة في 
 ــــناعة الرساــــانة  لابــــا وان يــــؤرس عمــــ  نوعيــــة الرساــــانة المنت ــــة وبــــالأرص عمــــ  

 مقاومتيا.
مفة بااـتراام سكـام نـاعم )سمـر( رمطات رساانية مرت إعااافي ىذا البحث تم 

 ــس  فــي أسبعــة منــاطم ىــي )البي ــي ت( ي مــ  مــن مقــال  مرتمفــة من وسكــام ر ن)ح ــ
الطــوز( وىــي المنــاطم الساياــية التــي تعتمــا عمييــا معظــم م ــاسي   وتكسيــت والــاوس و

 ( والسكام الناعم)السمر(. المحافظة في  م  السكام الر ن)الح 
امنت ىما الامنت العسا ي نوع بااوش والامنت كما تم ااتراام نوعين من ال

ـــا( ـــسوىمـــا النوعـــان  التسكـــي نـــوع )اان ااـــترااماف فـــي الم ـــاسي  و ـــت إ ـــسا  ىـــذا  الأكر
 .البحث

 ىــو التعــسش عمــ  أفضــر سكــام نــاعم ور ــن إن اليــاش الأاااــي ليــذا البحــث
لمرساـانة المنت ـة انضـغاط يمكن ااتراامو لمح ـور عمـ  أعمـ  مقاومـة  ونوع امنت

 .ضمن نا  الرمط الاعتياايةة ضمن الفتس  التي ا سا فييا ىذا البحث
 

31 31-52 



 2006 حزيران/ 2/العدد 13ريت لمعموم الهندسية/المجمد مجمة تك

 المواد الأولية المستخدمة
 السمنت-":أولا

ىو الماا  التي تمم  رواص تمااكية وتا قية بو وا الما ة وىذه الرواص  
وحــا  كاممــة  إلــ المعانيــة مــ  بعضــيا الـبعض وتحولــو  الأ ـزا ت عمـو  ــااساف عمــ  سبــط 

.فــي ىــذا [1]الرساــانة إنتــاجفــي عمميــة  الأاااــيويعتبــس الاــمنت العن ــس  ومتسا ــةة
البحث تم ااتراام نوعين من الامنت البوستاناا الاعتيـااا وال ـاا  ااـترااميما فـي 

بــااوش( والاــمنت التسكــي )  م ــاسي  محافظــة  ــاح الــاين ىمــا الاــمنت العسا ــي نـــوع
يـة المطموبـة ليـذين النـوعين مـن الاـمنت كافة الفحو ـات المرتبس  إ سا نوع) أانا(. تم 

يبـــين نتـــاال ىـــذه الفحو ـــات.عمماف ان ىـــذه الفحو ـــات ا سيـــت بمو ـــ   (1)وال ـــاور
 م.1984( لانة 5الموا فة القيااية العسا ية س م )

 الركام بنوعيه-ثانيا":
ان لنوعية ورواص السكام تـذريس كبيـس عمـ  الرساـانة وروا ـيا لكونـو ي ـغر  
الح م الكمي لمكتمة الرساانية. والسكام ب ـوس  عامـة يتكـون مـن  % من75-70حوالي 
( والسكــام الناعم)السمــر(. ويعطــي السكــام  ىمــا السكــام الر ــن )الح ــ أاااــييننــوعين 

لمكتمــــة الرساــــانية ااــــتقساسيتيا ومقاومتيــــا لمقــــو  الراس يــــة والعوامــــر ال ويــــة المرتمفــــة 
الح ميـــة النات ـــة عـــن ت مـــا وت ـــم   كـــالحساس  والسطوبـــة كمـــا ويقمـــر السكـــام التغيـــسات

ذا فـــذن السكـــام يعطـــي لـــعـــن تعـــسض الرساـــانة لمسطوبـــة وال فاش.و  أوعحينـــة الاـــمنت 
. مــن ذلــ  يتضــ  [1]ممــا لــو ااــتعممت ع ينــة الاــمنت لوحــاىا أفضــرلمرساــانة متانــة 

 اىمية ارتياس نوعية  يا  من السكام الر ن والسكام الناعم.

( الماـــترام فـــي الرساـــانة  سكـــام الر ن)الح ـــان السكـــام النـــاعم )السمـــر( وال
المنت ة في م اسي  محافظة  اح الاين يتم  مبيا عاا  مـن مقـال  منت ـس  فـي اسبعـة 

 مناطم ساياية في المحافظة ىي بي ي ةتكسيتة الاوسةوالطوز.
المذكوس  في  الأسبعةفي ىذا البحث تم  م  السكام الناعم والر ن من الموا   

فحــص التــاسج والفحو ــات الكيمياويــة المطموبــة لكافــة ىــذا النمــاذج   إ ــساوتــم  أعــاه
1980لاـنة 45بمو   الموا فة القيااية العسا ية س م 

 
.
( تبـين 5,4,3,2وال ـااور ) [2]
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( يوضــحان التحميــر المنرمــي لمسكــام الر ــن 2و  1وال ــكان )نتــاال ىــذه الفحو ات.
 والسكام الناعم عم  التوالي. 

 
 والفحوصات المختبرية تهيئة النماذج

مــم( أرــذت 150×مــم150×مــم150( مكعــ  رساــاني بذبعــاا )192تــم تيياــة ) 
سكــام ر ــن وسكــام نــاعم  مــ  مــن  بااــتراام إعــاااىامــن رمطــات رساــانية متعــاا  تــم 

منـــاطم مرتمفـــة فـــي محافظـــة  ـــاح الـــاين ولنـــوعين مـــن الاـــمنت ىمـــا  أسبعـــةمقـــال  
 الامنت العسا ي والامنت التسكي.

 إعــــاااالماــــترامة فــــي  الأوليــــة( يوضــــ  مرطــــط لم ــــاس المــــواا 3) ال ــــكر
الرمطــات الرساــانية  التــي أرــذت منيــا النمــاذج لغــسض ا ــسا  فحــص  ابميــة التحمــر . 

 6المكونة لكر نموذج حيث تم ارذ  الأولية( يوضحان المواا 7( وال اور )6ال اور )
 3يـــوم وبوا ـــ   28و أيـــام 7مكعبـــات لكـــر نمـــوذج وىـــذه المكعبـــات تـــم فح ـــيا بعمـــس 

الامـــنت عنــا  إلــ وناــبة المــا   4:2:1تم تربيــت ناــبة الرمــط عنــا مكعبـات لكــر عمــس.
0.45. 

 ميــــ  الفحو ــــات وعمميــــة ارــــذ النمــــاذج تمــــت بمو ــــ  الموا ــــفة القيااــــية 
1972( لانة 52العسا ية س م )

[2]. 
 

 النتائج
عـــن تعتبـــس مقاومـــة الرساـــانة مـــن أىـــم روا ـــيا التـــي تعطـــي  ـــوس   ـــاممة  

العممية لان مقاومة الرساانة  الأىميةذات  الأرس نوعيتيا والير  يا لمعظم روا يا 
تتعمـــم ب ـــوس  مبا ـــس  بييكـــر وبنيـــة ع ينـــة الاـــمنت المت ـــمبة. ب ـــوس  عامـــة تكـــون 
الرساـــانة ذات المقاومـــة العاليـــة أكرـــس  ـــابة ةا ـــر نفاذيـــة لممـــا  وذات مقاومـــة عاليـــة 

الرساــانة تقــاوم  إنت الرساــانية م ــممة عمــ  اعتبــاس ال ويــة.معظم المن ــذ ذريساتلمتــ
ــذا   الإن ــاايالت ــميم  ولألــساضا يــااات الانضــغاط فقــط ولا تقــاوم ا يــااات ال ــا ةل

فــي ىــذا البحــث تــم    فذن مقاومة الانضغاط ىي المعياس في تحايا نوعية الرساانة.
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فـي م ـاسي   تا يـاإن ياس مقاومة الانضغاط كمعياس لمعسفة نوعية الرساـانة التـي يـتم 
 محافظة  اح الاين.

( يوضــــحان تـــذريس تغيــــس م ـــاس السكــــام الر ـــن عمــــ  5( وال ـــكر)4ال ـــكر )
ــــت م ــــاس السكــــام النــــاعم  مقاومــــة ــــم تربي الانضــــغاط لممكعبــــات الرساــــانية ة حيــــث ت

والااـمنت الماـترام وتغيــس م ـاس السكــام الر ـن. مــن ىـذين ال ــكمين ياحـظ ب ــوس  
الانضـــــغاط لممكعبـــــات  مقاومـــــةلسكـــــام الر ـــــن يـــــؤرس عمـــــ  تغيـــــس م ـــــاس ا إنعامـــــة 

الرساـانية ب ـوس  واضـحة ة وان السكــام الر ـن الـذا ي مـ  مــن منطقـة الطـوز يعطــي 
الذا ي م  من بقية المناطم.ىذه الزياا  فـي  من السكام الر ن أعم مقاومة انضغاط 

م الر ـــن الارتافـــات الواضـــحة فـــي  ـــكر ونوعيـــة حبيبـــات السكـــاالمقاومـــة تعـــوا الـــ  
الم مو  من منطقة الطوز عن  كر ونوعية حبيبات السكـام الر ـن المـذروذ مـن بقيـة 

 أو ــــوالمنــــاطمة حيــــت ان حبيبــــات السكــــام الر ــــن لمنطقــــة الطــــوز عــــاا  تكــــون ذات 
مضــمعة ور ــنة المممــس الاــطحي فــي حــين ان حبيبــات السكــام الر ــن لبقيــة المنــاطم 

(. ولقــا 6وكمــا موضــ  فــي ال ــكر ) .متكــون س ااقيــة ال ــكر وذات مممــس اــطحي نــاع
بذنـــو  ـــا تـــم  عـــن طسيـــم الفحو ـــات المرتبسيـــة وبذاـــتعمار  [1] (1984ذكـــس الرمـــش)

الــذا تتكــون فيــو الت ــققات يعتمــا  الإ يــااالذبــذبات فــوم ال ــوتية معسفــة بــان مقــااس 
ظيــوس  إلــ باس ــة كبيــس  عمــ  رــواص السكــام الر ــنة فالح ــ  النــاعم المممــس يــؤاا 

 الأو ـوالمضـم   أوا يااات ا ر مما لو ااتعمر الح   الر ن المممـس ت ققات في 
وىــذا يعــوا الــ  التــاارر الميكــانيكي والمتــذرس بــالرواص الاــطحية والــذا يعتمــا باس ــة 
معينة عم   كر حبيبات السكام الر نة كما وان المااحة الاـطحية لمح ـ  المضـم  

 الامنت. مما يزيا من التماا  م  حبيبات أكرستكون  الأو و
 )السمــر( ( يوضــحان تــذريس تغيــس م ــاس السكــام النــاعم8( وال ــكر )7ال ــكر )

منت ىمـــا الاـــمنت العسا ـــي )بـــااوش( والاـــمنت التحمـــر لنـــوعين مـــن الاـــعمـــ   ابميـــة 
لا      تغيس م اس السكـام النـاعم  إنالتسكي)اانا( عم  التوالي. حيث ياحظ عموماف 

تـــاسج  أن إلـــ ممكعبـــات الرساـــانية وىـــذا يعـــوا الانضـــغاط ل مقاومـــةيـــؤرس كريـــساف عمـــ  
تــاسج   أنالماــترامة يكــاا يكــون مت ــابياف مــ  ماحظــة  الأنــواعحبيبــات السمــر لكافــة 
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ممـا يعطـي  الأنـواعت اناـاف مـن بقيـة  أكرـسذو توزيـ   من منطقـة الطـوز ذروذالسمر الم
 يوم.28 و أيام 7زياا   ميمة في مقاومة الانضغاط لممكعبات الرساانية بعمس 

( ة يوضــحان تــذريس تغيــس نوعيــة الاــمنت عمــ   ابميــة 10( وال ــكر )9ال ــكر)
يـــوم عمـــ  التـــوالي ة حيـــث  28ايـــام و 7تحمـــر الانضـــغاط لممكعبـــات الرساـــانية بعمـــس 

يظيـــس  ميـــاف ان الاـــمنت التسكـــي )اانـــا( يعطـــي مقاومـــة اعمـــ  مـــن الاـــمنت العسا ـــي 
مرتبسيـة لماـمنت التسكـي والاـمنت . ومن رار ماحظـة نتـاال الفحو ـات ال)بااوش(

مــن نعومــة  أكرــس( يظيــس بــان نعومــة الاــمنت التسكــي 1العسا ــي والموضــحة بال ــاور )
زيـاا  الماـاحة  إلـ ىذه الزيـاا  فـي نعومـة الاـمنت تـؤاا  إنالامنت العسا ي ة وحيث 

الاـــطحية الكميـــة لمحبيبـــات والتـــي تمرـــر الماـــاحة المتـــوفس  لعمميـــة الاماىـــة وان معـــار 
عة الاماىــة يعتمــا عمــ  نعومــة حبيبــات الاــمنت وتكــون النعومــة العاليــة ضــسوسية اــس 

نعومـــة  الأكرـــسالماـــحوم  إن إلـــ  بالإضـــافةلزيـــاا  اـــسعة الح ـــور عمـــ  المقاومـــة ة 
ــــة وبــــذل  يكــــون التمااــــ   يــــتمكن مــــن تغطيــــة اــــطوح حبيبــــات السكــــام ب ــــوس  متكامم

 أاـبا ذا  ـا يفاـس  انبـاف مـن . وىـ [1]أفضر الإامنتيوالتا م بين مكونات الماط 
فــان لمسكبــات  آرــسزيــاا  مقاومــة الاــمنت التسكــي عــن الاــمنت العسا ــي. ومــن  انــ  

ة حيث ان زياا   C2Sو   C3Sالامنت تاريس كبيس عم  روا و ومقاومتو ورا ة  
محتو  مسكبات الكالايوم في الامنت يعطي تذريس اي ابياف عم  المقاومـة وياـاىم فـي 

. ومــن رــار  ــسا   نتــاال الفحو ــات المرتبسيــة  [1]يــوم  28مــة الــ  حــا زيــاا  المقاو 
منيا في الامنت العسا ـية  أعم نابة مسكبات الكالايوم في الامنت التسكي  إنيظيس 

مقاومــة الانضــغاط لممكعبــات الرساــانية لماــمنت  أنوبالتــالي فــان ذلــ  يــنعكس عمــ  
 منيا لمامنت العسا ي. أعم التسكي 
انرفــاض مقاومــة الانضــغاط لممكعبــات ( 10ة  9)  حظــة مــن ال ــكمينويمكــن ماكمــا 

 .4:2:1الرساانية عموماف عن المعالات المتو عة عنا نابة رمط 
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 الاستنتاجات
 أنمن رار تحميـر النتـاال التـي تـم الح ـور عمييـا مـن الفحو ـات المرتبسيـة يمكـن 

 -بما يمي: تالااتنتا ا أىمن مر 
ــــذريس السكــــ  إن1-   ( عمــــ   ابميــــة تحمــــر الانضــــغاط لممكعبــــات  ام الر ــــن )الح ــــت

 .المذروذ من مقال  مرتمفة  يا الاسااة السكام الناعم من تذريس أكرسالرساانية 
فــي الرمطــات الرساــانية ن منطقــة الطــوز مــ( سكــام الر ــن )الح ــااــتراام  إن2-

 نمــ ر ــن سكــام  اــتراامابمــن مقاومــة الانضــغاط  أعمــ يعطــي مقاومــة انضــغاط 
 .)بي ي وتكسيت والاوس( المناطم بقية 

 الانضــغاط ابميـة تحمــر تغيـس م ــاس السكـام النــاعم لا يـؤرس ب ــوس  كبيـس  عمــ   إن3- 
لممكعبـــات الرساـــانيةة ويمكـــن ااـــتراام سكـــام نـــاعم مـــن اا منطقـــة مـــن المنـــاطم 

وان كـان يفضـر ااـتراام سكـام نـاعم مـن منطقـة  التي  ممتيا ىذه الاسااة  الأسبعة
 .لانو يعطي زياا  طفيفة في المقاومة طوز()ال

   نـــوع )اانـــا( يعطـــي مقاومـــة انضـــغاط  الاعتيـــااا التسكـــي البوستانـــاا الاـــمنت إن4-   
ــــذ الم ــــاسي  نظيــــسه مــــن  أعمــــ  ــــذا يفضــــر ااــــتراامو فــــي تنفي الااــــمنت العسا ــــي ل

 .الإن ااية

عـــــن  ياحـــــظ ب ـــــوس  عامـــــة انرفـــــاض مقاومـــــة الانضـــــغاط لممكعبـــــات الرساـــــانية5-  
ة لــــذا عمــــ  الم ـــــممين 4:2:1المعــــالات المتو عــــة والمطموبـــــة عنــــا ناــــبة رمـــــط 

عــــاااارــــذ ذلــــ  بنظــــس الاعتبــــاس  الإن ــــاايين عمــــ  مقاومــــة  الإن ــــاايةالت ــــاميم  وا 
 انضغاط ا ر من المعالات التي ي سا عاا  الت ميم بمو بيا.

اـمنت  اامبااـترمقاومة انضـغاط لمرمطـات الرساـانية يمكـن الح ـور عمييـا  أعم 6-
تسكي )اانا( م  سكام ر ن وناعم من منطقة الطوزة لذا يفضر ااـتراام ىـذه المـواا 

 الرمطات الرساانية. إعااافي 
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 ( نتائج الفحوصات المختبرية لمسمنت المستخدم في البحث1جدول )
 نوع الاسمنت 

 عراقي نوع بادوش تركي نوع أدنا أسم الفحص
 248 265 /كغم(2النعومة  )م

 80 70 ة(و ت التماا  الابتاااي )ا يق 
 6.0 4.5 و ت التماا  النيااي )ااعة(

 15.2 16.3 (2تحمر الضغط )نيوتن/ممم
 2.7 0.9 الفقاان عنا الحسم   %

 1.15 1.3 المواا ليس القابمة لمذوبان  %
 0.88 0.83 عامر الا باع ال يسا  %

 4.0 4.8 محتو  ألومينات راري الكالايوم%
 2.5 0.0 محتو  رالث اوكايا الكبسيت%

 3.31 4.0 محتو  اوكايا الحاياي  %
 23 0.0 راني أوكايا الاميكون  %

 2.3 4.4 محتو  أوكايا المغنايوم  %
 

 ( النسبة المؤية لممار من كل منخل لمركام الناعم )الرمل(2جدول )

 ح م المنرر )مم(
 م اس السكام الناعم

 الطوز الاوس تكسيت البي ي
9.5 100 99.5 99.8 100 

4.75 96.8 84.7 89.5 93.5 
2.36 80.1 57.5 74.8 79.6 
1.18 69.8 46.7 55.8 57.5 

0.600 57.9 37.3 44.8 43.5 
0.300 12.9 12.0 10.3 14.4 
0.150 3.7 3.0 2.4 3.8 
0.075 1.5 0.5 0.5 1.6 

 

38 38-52 



 2006 حزيران/ 2/العدد 13ريت لمعموم الهندسية/المجمد مجمة تك

 ( نتائج الفحوصات الكيمياوية لمركام الناعم )الرمل(3جدول )

 الفحص الكيمياوا
  اس السكام الناعمم

 الطوز الاوس تكسيت البي ي
 0.024 0.096 0.095 0.195 نابة المواا ال باية %

 0.94 0.31 0.96 0.960 نابة الاماح الذاابة الكمية %
  

 ية لممار من كل منخل لمركام الخشن )الحصو(ئو ( النسبة الم4جدول )

 ح م المنرر )مم(
 م اس السكام الر ن 

 الطوز الاوس يتتكس  البي ي
50.0 100 100 100 100 
37.5 100 100 100 100 
19.0 56.8 73.4 70.3 70.1 
9.5 11.0 10 11.62 9.9 

4.75 0 0 0.0 0.0 
0.075 0 0 0.0 0.0 

 
 ( نتائج الفحوصات الكيمياوية لمركام الخشن )الحصى(5جدول )

 الفحص الكيمياوا
 م اس السكام الر ن 

 الطوز وسالا تكسيت البي ي
 0.0065 0.0095 0.0094 0.0092 نابة المواا ال باية %

 0.096 0.063 0.066 0.063 نابة الاماح الذاابة الكمية %
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كل خمطة خرسانية لغرض معرفة  إعداد( مصدر المواد المستخدمة في 6) جدول
 تأثير الركام الخشن )الحصى(

 الاسمنتنوع  مصدر الرمل ىمصدر الحص رقم النموذج
A1 بااوش تكسيت تكسيت 
A2 بااوش تكسيت بي ي 
A3 بااوش تكسيت الاوس 
A4 بااوش تكسيت الطوز 
A5 بااوش بي ي تكسيت 
A6 بااوش بي ي بي ي 
A7 بااوش بي ي الاوس 
A8 بااوش بي ي الطوز 
A9 بااوش الاوس تكسيت 

A10 بااوش الاوس بي ي 
A11 بااوش الاوس الاوس 
A12 بااوش الاوس الطوز 
A13 بااوش الطوز تكسيت 
A14 بااوش الطوز بي ي 
A15 بااوش الطوز الاوس 
A16 بااوش الطوز الطوز 
A17 اانا تكسيت تكسيت 
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( مصدر المواد المستخدمة في اعداد كل خمطة خرسانية لغرض 6) جدول-تابع
 معرفة تأثير الركام الخشن )الحصى(

 نوع الاسمنت در الرملمص ىمصدر الحص رقم النموذج
A18 اانا تكسيت بي ي 
A19 اانا تكسيت الاوس 
A20 اانا تكسيت الطوز 
A21 اانا بي ي تكسيت 
A22 اانا بي ي بي ي 
A23 اانا بي ي الاوس 
A24 اانا بي ي الطوز 
A25 اانا الاوس تكسيت 
A26 اانا الاوس بي ي 
A27 اانا الاوس الاوس 
A28 اانا الاوس الطوز 
A29 اانا الطوز تكسيت 
A30 اانا الطوز بي ي 
A31 اانا الطوز الاوس 
A32 اانا الطوز الطوز 
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كل خمطة خرسانية لغرض معرفة  إعداد( مصدر المواد المستخدمة في 7) جدول
 تأثير الركام الناعم )الرمل(

 نوع الاسمنت مصدر الرمل ىمصدر الحص رقم النموذج
S1 وشباا تكسيت تكسيت 
S2 بااوش بي ي تكسيت 
S3 بااوش الاوس تكسيت 
S4 بااوش الطوز تكسيت 
S5 بااوش تكسيت بي ي 
S6 بااوش بي ي بي ي 
S7 بااوش الاوس بي ي 
S8 بااوش الطوز بي ي 
S9 بااوش تكسيت الاوس 

S10 بااوش بي ي الاوس 
S11 بااوش الاوس الاوس 
S12 بااوش الطوز الاوس 
S13 بااوش تتكسي الطوز 
S14 بااوش بي ي الطوز 
S15 بااوش الاوس الطوز 
S16 بااوش الطوز الطوز 
S17 اانا تكسيت تكسيت 
S18 اانا بي ي تكسيت 
S19 اانا الاوس تكسيت 
S20 اانا الطوز تكسيت 
S21 اانا تكسيت بي ي 
S22 اانا بي ي بي ي 
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خمطة خرسانية ( مصدر المواد المستخدمة في اعداد كل 7) جدول-تابع 
 لغرض معرفة تأثير الركام الناعم )الرمل(

 نوع الاسمنت مصدر الرمل ىمصدر الحص رقم النموذج
S23 اانا الاوس بي ي 
S24 اانا الطوز بي ي 
S25 اانا تكسيت الاوس 
S26 اانا بي ي الاوس 
S27 اانا الاوس الاوس 
S28 اانا الطوز الاوس 
S29 اانا تكسيت الطوز 
S30 اانا بي ي طوزال 
S31 اانا الاوس الطوز 
S32 اانا الطوز الطوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (ى( التحميل المنخمي لحبيبات الركام الخشن )الحص1شكل )
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 (الرمل) ناعمالتحميل المنخمي لحبيبات الركام ال (2شكل )
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 المواد المستخدمة في البحث

 الاسمنت

 عراقي )بادوش( تركي )ادنا(

الخشن  الركام
 )الحصى(

الركام الناعم 
 )الرمل(

 بيجي

 تكريت

 الدور

 الطوز

 بيجي

 تكريت

 الدور

 الطوز

 خمطات الخرسانيةال إعدادالمستخدمة في  الأولية( مصدر المواد 3شكل)
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 كريتالرمل المستخدم من ت

 تغير مصدر الركام الخشن عمى قابمية تحمل الانضغاط لممكعبات تأثير( 4)شكل
 الخرسانية باستخدام سمنت عراقي نوع بادوش 

 

 

 الرمل المستخدم من بيجي

 

 الرمل المستخدم من الدور

 

 الرمل المستخدم من الطوز
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 الرمل المستخدم من تكريت

 تغير مصدر الركام الخشن عمى قابمية تحمل الانضغاط تأثير( 5شكل)
 أدنانوع  تركيلممكعبات الخرسانية باستخدام سمنت  

 

 

 الرمل المستخدم من بيجي

 

 الرمل المستخدم من الدور

 

 الرمل المستخدم من الطوز

47 47-52 



 2006 حزيران/ 2/العدد 13ريت لمعموم الهندسية/المجمد مجمة تك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ح   منطقة تكسيت 

 ح   منطقة الاوس ح   منطقة الطوز

 ح   منطقة بي ي

 ( نماذج لمركام الخشن المستخدم في البحث 7شكل )
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 المستخدم من تكريت الحصى

 عمى قابمية تحمل الانضغاط الناعمتغير مصدر الركام  تأثير( 8شكل رقم )
 بادوشنوع  عراقيلممكعبات الخرسانية باستخدام سمنت  

 

 

 المستخدم من بيجي الحصى

 المستخدم من الطوز الحصى المستخدم من الدور الحصى
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 المستخدم من تكريت الحصى

 الانضغاطعمى قابمية تحمل  الناعمتغير مصدر الركام  تأثير( 9كل )ش
 أدنا نوع تركيلممكعبات الخرسانية باستخدام سمنت 

 

 

 المستخدم من بيجي الحصى

 

 المستخدم من الدور الحصى

 

 المستخدم من الطوز الحصى
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 أيام 7( تأثير نوع السمنت عمى قابمية التحمل لممكعبات الخرسانية بعمر 10شكل )
 

 

 

 

 

( يوضح تأثير نوع السمنت عمى قابمية التحمل لممكعبات الخرسانية 11شكل )
 يوم 28بعمر
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EFFECT OF MATERIALS THAT COMPONENT 

THE CONCRETE MIXTURES USED IN SALAH 

AL- DAIN PROJECTS ON THE COMPRESSIVE 

STRENGTH 
 

Dr. Jawdat Kadhim Abbas                     Yassen Ali Salh 

         Lecturer                                    Asst. Lecturer       

        Civil Engineering Dept.  -   University of Tikrit 

 

ABSTRACT 

 In this research, (192) concrete cubes were taken from 

different concrete mixtures incorporating coarse and fine 

aggregate from four different sources in Salah Al-Dain area with 

two types of cement; Iraqi cement & Turkish cement. The 

compressive strength of these cubes was examined to know the 

most suitable materials to product good concrete for use in the 

projects of Salah Al-Dain area. The results indicate that, the 

aggregate brings from Al-Tuz source gives compressive strength 

higher than the aggregate brings from other sources. The Turkish 

cement gives compressive strength higher that that gives by Iraqi 

cement. 
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Cement, Compressive strength ,  Concrete mixture           
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